
		
			8. Χρήσεις του παραγόμενου ξύλου από τροπικά δάση

			Σύνοψη

			Παρουσιάζεται ένας αριθμός ξύλων των δασοπονικών ειδών της τροπικής ζώνης, που έχουν εμπορική σημασία σε διεθνές επίπεδο, από άποψη ονομασίας, δομής, ιδιοτήτων και χρήσεων. Η περιγραφή αναφέρεται πλατύφυλλα τροπικά ξύλα, τα οποία εισάγονται από διάφορες χώρες του Β. ημισφαιρίου για φυσικές, μηχανικές και χημικές επεξεργασίες με σκοπό την παραγωγή προϊόντων ξύλου υψηλής προστιθέμενης αξίας. Για τα τροπικά αυτά ξύλα παρουσιάζονται έγχρωμες φωτογραφίες ακτινικών ή εφαπτομενικών σχεδιάσεων και δίνονται πίνακες με βασικές φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των ξύλων καθώς και με τις κυριότερες χρήσεις κατά δασοπονικό είδος.

			Προαπαιτούμενη γνώση

			Βιβλία: 1.Tsoumis,G. 1991. Science and Technology of Wood. 2. Kettunen, P.O. 2006. Wood Structure and Properties. 3. Τσουμής, Γ. 1983. Δομή, Ιδιότητες και Αξιοποίηση Ξύλου. 4. Kollmann, F. and Cote, W.A. 1968. Principles of Wood Science and Technology, I: Solid Wood. 5. Titmuss F. Η. 1971. Commercial Τimbers of the World. 6. USDA 1970. Wood Handbook: Wood as an Engineering Material, USDA Forest Service Agric. Handbook No. 22. 7. Findlay, W.P.K. 1975. Timber Properties and Uses. 8. Bolza, E. and Keating, D. 1972. African Timber –The Properties, Uses and Characteristics of 700 Species. 9. Scheiber, Chr. 1965. Tropenhölzer. 10. Kukachka, B.F. 1969. Properties of Ιmported Τropical Woods. Conference on Tropical Hardwoods. 11. Chudnoff, M. 1984. Tropical Timbers of the World.

			Λεξιλόγιο: τροπικά ξύλα, δομή, ιδιότητες, χρήσεις, ακτινικές/εφαπτομενικές σχεδιάσεις, tropical woods, structure, properties, uses, radial/tangential figures.

			ΤΡΟΠΙΚΑ ΞΥΛΑ (σε παρένθεση τα κοινά εμπορικά ονόματα)

			Το ξύλο πολλών τροπικών δασοπονικών ειδών μεταφέρεται σε μορφή κορμοτεμαχίων, συνήθως μεγάλης διαμέτρου, και σε άλλες χώρες πέραν της τροπικής ζώνης, όπως για παράδειγμα σε χώρες του Β. ημισφαιρίου, όπου κατεργάζεται για την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. διακοσμητικά ξυλόφυλλα). Ένας αριθμός ξυλοβιομηχανιών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα στηρίχθηκε για πολλά έτη στην κατεργασία τροπικής ξυλείας. Πολλά από τα πλατύφυλλα τροπικά ξύλα θεωρούνται ότι έχουν ελκυστικές σχεδιάσεις, πολύ καλές φυσικές και μηχανικές ιδιότητες καθώς και φυσική ανθεκτικότητα σε βιολογικούς και αβιοτικούς παράγοντες αλλοίωσης. Ένας αριθμός τροπικών ξύλων έχει μεγάλη πυκνότητα (μεταξύ 1000-1300 Kg/m3) και λόγω και της φυσικής ανθεκτικότητάς τους (ορισμένα και σε θαλασσινούς ξυλοφάγους οργανισμούς) προτιμώνται σε εξωτερικές κατασκευές (π.χ. βιομηχανικά δάπεδα, στρωτήρες σιδηροδρόμων, θαλάσσιες κατασκευές). Ο μεγάλος αριθμός τροπικών δασοπονικών ειδών προσφέρει ποικιλία ειδών ξύλου με ποικίλες σχεδιάσεις, χρωματισμούς και διαφοροποιημένες ιδιότητες μεταξύ τους ώστε να παρέχει πολλές δυνατότητες επιλογής για συγκεκριμένες χρήσεις. Τα τελευταία 60 χρόνια κυριάρχησαν κατά καιρούς στην αγορά, κυρίως στην επιπλοποιΐα, διάφορα τροπικά ξύλα, όπως για παράδειγμα το μαόνι και τα μαονοειδή (π.χ. Kosipo, Sipo, Sapele, Tiama, Niangon), η αφρικανική καρυδιά (Mansonia), το Teak, το Iroko, κ.ά. Η βιβλιογραφία είναι πλούσια στην παρουσίαση των ιδιοτήτων και των χρήσεων πολλών τροπικών ξύλων από διάφορες τροπικές χώρες (Rendle, 1969; Kukachka, 1969; Bolza & Keating, 1970; Rao & Purkayastha, 1972; Wagenführ & Scheiber, 1974; Chudnoff, 1984; Nair, 1998). Στη συνέχεια δίνονται ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά, ιδιότητες και χρήσεις για τριάντα επτά πλατύφυλλα τροπικά ξύλα, τα οποία είναι τα πιο γνωστά στο διεθνές εμπόριο ξυλείας.

			1. Acacia hockii (Mulla)

			Δομή : Το ξύλο μπορεί να είναι άσπρο, κίτρινο-καφέ ή κοκκινωπό. Τραχιά δομή με σκοτεινές διαγραμμίσεις. Ανώμαλη επιφάνεια. Μπορεί να αναπτυχθεί σε δάση της σαβάνας, σε ποτάμια, σε κοιλάδες, σε βραχώδεις λόφους και σε πάνω από 2100 m ύψος.

			Ιδιότητες: Το ξύλο είναι μαλακό και εύκολο στην κατεργασία, βγάζει καλό λουστράρισμα. Ευπαθής στις επιθέσεις από κάμπιες, αλλά ανθεκτική στους τερμίτες. Γρήγορη εξαγωγή και μετατροπή απαραίτητη για την πρόληψη από την επίθεση από μύκητες. Κολλώδεις ιδιότητες καλές. Καλές ιδιότητες πρόσκρουσης. Το δέντρο περιέχει 80% αραβική ρητίνη, χρωματιστές ουσίες και ένζυμα. Ο φλοιός περιέχει 18-20% τανίνη. Το σομφό ξύλο είναι διαπερατό και το εγκάρδιο ανθεκτικό στον εμποτισμό. Καλές ιδιότητες κρούσης.

			Χρήσεις: Η ξυλεία είναι κατάλληλη για πατώματα, οχήματα, έπιπλα, χερούλια, για την κατασκευή κοντραπλακέ και δοκαριών καθώς επίσης χρησιμοποιείται πολύ και στην ξυλουργική (Bolza & Keating, 1972).

			2. Adina spp. (Haldu)

			Δομή: Το σομφό ξύλο είναι 1-2 ίντσες (25-50 χιλ.) φαρδύ, όχι καλά καθορισμένο από το εγκάρδιο το οποίο είναι κίτρινο συχνά με φλογερά καφέ ή μαύρα σημάδια. Μερικές φορές σκοτεινό γκρι ή κοκκινωπό. Εξαιρετική, ομοιόμορφη υφή. Η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να είναι σπειροειδής ή ευθεία. Οι ετήσιοι δακτύλιοι είναι δυσδιάκριτοι. Το ξύλο είναι λιπαρό στην αφή με χαρακτηριστική λαδερή μυρωδιά.

			Ιδιότητες: Το ξύλο δύσκολα λειαίνεται και πριονίζεται όταν είναι χλωρό, αλλά πριονίζεται εύκολα όταν είναι ξερό εξ’ αιτίας της γλιστερής φύσης. Επεξεργάζεται με μηχανές εύκολα, αλλά τα χειρωνακτικά εργαλεία ίσως να γλιστρήσουν πάνω στην επιφάνεια. Μετατροπές και λουστραρίσματα συστηματικά αλλά είναι εύθραυστο στην προεξοχή του ξύλου. Το ξύλο προσαρμόζεται εύκολα αν ξεραθεί αργά. Το ξύλο είναι σκληρό με καλές ιδιότητες στην αλλοίωση και την τριβή, σταθερό, απρόσβλητο στους τερμίτες και ανθεκτικό στις θαλασσινές κάμπιες. Δεν κολλάει εύκολα, αλλά κρατάει τα καρφιά και τις βίδες καλά.

			Χρήσεις: Το ξύλο είναι κατάλληλο για την κατασκευή πατωμάτων, επίπλων, αθλητικών ειδών, στύλων και πασσάλων. Επίσης χρησιμοποιείται ως ξυλεία μεταλλείων και για τορνευτά (Bolza & Keating, 1972).

			3. Albizia glaberrina (Kassakassa)

			Δομή: Το σομφό ξύλο έχει πάχος 2-3 ίντσες (50-75mm), είναι άσπρο και ξεχωρίζει από το εγκάρδιο του οποίου το χρώμα ποικίλει από κοκκινοκαφετί έως γκρι και ορισμένες φορές εμφανίζονται σκούρες ραβδώσεις. Έχει ελκυστική μορφή. Η υφή του είναι εντελώς τραχεία, η διεύθυνση των ινών είναι ευθεία με μερικές διακλαδώσεις. Εμφανίζεται εύθραυστος πυρήνας.

			Ιδιότητες: Δουλεύεται καλά στις περισσότερες περιπτώσεις με μικρές αμβλείες επιδράσεις Δεν κάμπτεται εύκολα. Για να εμποδίσουμε την σχίση του όταν κόβεται απαιτείται μείωση της γωνίας κοπής. Ξηραίνεται εύκολα σε χαμηλή θερμοκρασία. Κρατάει καλά καρφιά και βίδες και μπορεί να καρφωθεί και να κολληθεί ικανοποιητικά. Το σομφό ξύλο είναι διαπερατό στα συντηρητικά ενώ το εγκάρδιο είναι αδιαπέραστο. Είναι ευαίσθητο σε επιθέσεις θαλάσσιων κάμπιων, έχουν ήπια αντοχή στους τερμίτες αλλά είναι φθαρτό στο έδαφος. Έχει ελαστική και σκληρή ξυλεία. Έχει καλή τελική επεξεργασία αν είναι κορεσμένο.

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σε ελαφρές οικοδομικές κατασκευές, σε πατώματα, ως ξυλεία μεταλλείων, στην κατασκευή επίπλων, ως υλικό εσωτερικής διακόσμησης και για κατασκευή παιχνιδιών (Bolza & Keating, 1972).

			4. Allophylus spp. (Losin, Teba)

			Δομή: Το σομφό ξύλο τις περισσότερες φορές είναι στενό αλλά μπορεί να ξεπερνάει τη 1 ½ ίντσα (28mm) φάρδος. Έχει χρώμα άσπρο-γκρι και δεν διαχωρίζεται εμφανώς από το εγκάρδιο το οποίο μπορεί να έχει χρώμα καφέ με ροζ απόχρωση στις πρωτοκομμένες επιφάνειες και κίτρινο-καφέ σε επιφάνειες που βρίσκονται σε έκθεση. Εμφανίζονται ελκυστικά σημάδια στις ακτινικές τομές. Η υφή του είναι καλή και η διεύθυνση των ινών του είναι πλεγμένη.

			Ιδιότητες: Πριονίζεται καλά αλλά με αργούς ρυθμούς. Δουλεύεται πολύ εύκολα και δημιουργεί λείες επιφάνειες. Απαιτείται κορεσμός πριν από το λουστράρισμα για πρωτογενή προϊόντα. Καρφώνεται εύκολα χωρίς να σχίζει το ξύλο και κρατάει καρφιά και βίδες. Είναι υποκείμενος στους τερμίτες και σε θαλάσσιες κάμπιες. Χρειάζεται προσοχή για να αποτρέψουμε έλλειψη υγρασίας από τον κορμό. Το σομφό ξύλο είναι διαπερατό αλλά το εγκάρδιο δεν κατεργάζεται με συντηρητικά. Βάφεται εύκολα.

			Χρήσεις: Βρίσκει εφαρμογές στην ξυλουργική, στην παραγωγή μοριοσανίδων, δοκαριών, παιχνιδιών, επίπλων, κιβωτίων, κουτιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για τορνευτά, ως υλικό πατώματος, ως υλικό εσωτερικής διακόσμησης και για τορνευτά (Bolza & Keating, 1972).

			5. Anopyxis klαineana (Bodioa)

			Δομή: Το σομφό είναι ανοιχτότερο από το κόκκινο-καφέ ή κίτρινο-καφέ εγκάρδιο. Η υφή του είναι μέτρια έως καλή και η διεύθυνση των ινών είναι ευθεία. Ο κορμός είναι ευθύς και κυλινδρικός και ξεπερνάει τα 80 πόδια (24m) σε ύψος. Έχει διογκωμένη βάση.

			Ιδιότητες: Είναι πολύ σκληρό αλλά πριονίζεται εύκολα. Λουστράρεται, βάφεται και κολλάει καλά. Πρέπει να ανοίξουμε τρύπες πριν από το κάρφωμα ή το βίδωμα. Ανθεκτικό στην στρέψη. Έχει καλές ξηραντικές ιδιότητες αλλά ορισμένες φορές συρρικνώνεται. Αποφλοιώνεται εύκολα. Είναι υποκείμενο στην μούχλα. Ανθεκτικό στους τερμίτες.

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται ως υλικό πατώματος, για ξυλεία στα ορυχεία, για χερούλια, σκάλες, αθλητικά είδη, για αγροτικά εργαλεία, κοντραπλακέ, για κουτιά και κιβώτια, ως υλικό εσωτερικής δόμησης, στην ξυλουργική, για στύλους και πάσσαλους και τέλος για παιχνίδια και τορνευτά (Bolza & Keating, 1972).

			6. Afzelia αfricana (Afzelia, Lingue)

			Δομή: Το σομφό είναι ωχρό κίτρινο ή καφέ και έχει πλάτος 2,5 – 5 εκ. Ξεχωρίζει απότομα από το εγκάρδιο, το οποίο είναι ανοιχτό καφέ και γίνεται κόκκινο – καφέ όταν εκτίθεται στον ατμοσφαιρικό αέρα, ενίοτε με ανοιχτότερου χρώματος λωρίδες. Το ξύλο είναι στρεψόϊνο, η υφή είναι τραχιά και οι αυξητικοί δακτύλιοι δεν είναι εμφανείς. Πρόκειται για διασπορόπορο πλατύφυλλο, με πόρους που είναι μέτριοι ως μεγάλοι, λίγοι μόνοι, οι περισσότεροι πολλαπλοί, σχεδόν όλοι με τυλώσεις και διακρίνονται εύκολα με γυμνό μάτι. Μέσα στους πόρους ή σε ρωγμές άπαντα σε μεγάλες ποσότητες μια χρωστική που καλείται αφζελίνη, η οποία όταν εκτεθεί σε συνθήκες υγρασίας προκαλεί μεταχρωματισμό υφασμάτων, χαρτιού και άλλων υλικών. Το παρέγχυμα δεν είναι τόσο έντονο και διακρίνεται εύκολα με φακό. Οι ακτίνες διακρίνονται με φακό (Bolza & Keating, 1972; Traboulay, 1998; Τσουμής, 2000).

			Ιδιότητες: Είναι ξύλο βαρύ, σκληρό και με μεγάλη πυκνότητα. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε κρούση και σε θραύση, σε ξηρή κατάσταση. Αντέχει σε κάμψη (μετά από άτμιση). Είναι μέτρια δύσκολο στην κατεργασία και όταν πρόκειται να καρφωθεί, χρειάζεται προεργασία. Δέχεται βερνίκια και βαφές, αλλά προκαλεί προβλήματα η αφζελίνη. Ξηραίνεται καλά με μέτρια υποβάθμιση. Το σομφό παρουσιάζει μέτρια αντίσταση στον εμποτισμό, σε αντίθεση με το εγκάρδιο που παρουσιάζει μεγάλη. Συγκολλιέται καλά. Είναι ξυλεία με μεγάλη διάρκεια ζωής, που ξεκινά από 25 χρόνια και μπορεί να φτάσει, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης, ως και 50 χρόνια (Bolza & Keating, 1972; Traboulay, 1998).

			Χρήσεις: Η ξυλεία είναι ακατάλληλη για πολτό εξαιτίας της μεγάλης πυκνότητας της. Χρησιμοποιείται ως ξυλεία κατασκευών, για έπιπλα, παρκέτα, ως ξυλεία μεταλλείων, στη ναυπηγική, για χειρολαβές, σκάλες, για ξυλόφυλλα, αντικολλητά, σε εσωτερικές κατασκευές, για στρωτήρες σιδηρόδρομων, δοκούς, στύλους, για παιχνίδια, μικροαντικείμενα, τορνευτά και στον μοντελισμό (Bolza & Keating, 1972; Traboulay, 1998) .

			7. Aningeria spp (Aningre)

			Δομή: Το εγκάρδιο έχει χρώμα ανοιχτό κιτρινωπό μέχρι κρεμ, καστανό, μερικές φορές με ρόδινη απόχρωση. Ξύλο ευθύινο, μερικές φορές με κυματοειδή σχεδίαση και φυσική στιλπνότητα. Η υφή του είναι ομοιόμορφη, λεπτή μέχρι τραχειά.

			Ιδιότητες: Η αντοχή του ξύλου σε κάμψη και θλίψη είναι μέτρια, λίγο μικρότερη από την αντοχή της ευρωπαϊκής οξυάς. Συμπεριφέρεται καλά στην συγκόλληση, βάφεται και φινίρεται πολύ καλά και συγκρατεί αρκετά καλά καρφιά και βίδες. Εμποτίζεται καλά με πίεση και εμφανίζει μέτρια συμπεριφορά στην άτμιση και καμπύλωση. Ξηραίνεται χωρίς προβλήματα, το εγκάρδιο έχει μεγάλη αντοχή σε μύκητες και έντομα αλλά παρουσιάζει μικρή τάση εμφάνισης κυάνωσης ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια φυσικής ξήρανσης. Εμφανίζει μικρή μεταβλητότητα διαστάσεων. Το ξύλο μερικών ειδών περιέχει πυρίτιο σε μικρές ποσότητες ικανές όμως να δημιουργήσουν προβλήματα φθοράς των κοπτικών εργαλείων. 

			Χρήσεις: Εμφανίζεται στην ευρωπαϊκή αγορά κυρίως ως ξυλόφυλλο (καπλαμάς) επενδύσεων και σπάνια ως αντικολλητό ή συμπαγές (μασίφ) ξύλο. Χρησιμοποιείται στην κατασκευή επίπλων, μικροεπίπλων, ντουλαπιών και ξυλουργικών υψηλής ποιότητας.

			Η εμφάνιση αξονικών τομών τροπικών ξύλων ανιγκρέ και ψευδοανιγκρέ δείχνονται στην Εικόνα 8.1 (Βασιλείου & Αϊδινίδης, 2004).

			Aningeria robusta[image: ] Aningeria altissima[image: ] Aningeria spp.[image: ] Chryssophylum africanum (Λογκί)[image: ] Gambeya Africana (Ακάτιο)[image: ] Alstonia congensis (Εμιέν)[image: ] Balfurodendron riedelianum (Αβόριο)[image: ] Scottellia coriacea (Οντόκο)[image: ] Cariniana brasiliensis (Ταουαρί)[image: ] Cariniana pyriformis (Ταουαρί)[image: ] Planchonella pachycarpa (Κοκιαμπάο)[image: ]

			Εικόνα ٨.١ Σχεδιάσεις των τροπικών ξύλων ανιγκρέ και ψευδο-ανιγκρέ (Βασιλείου & Αϊδινίδης, 2004).

			8. Antiaris welwitschii (Antiaris, Ako)

			Δομή: Το χρώμα του ξύλου είναι κιτρινωπό. Είναι διασπορόπορο πλατύφυλλο, με πόρους μέτριους σε μέγεθος, όχι παρά πολλούς, μόνους και πολλαπλούς, οι οποίοι διακρίνονται εύκολα με γυμνό μάτι και δεν έχουν τυλώσεις. Οι αυξητικοί δακτύλιοι είναι ασαφείς. Οι ακτίνες δύσκολα διακρίνονται με γυμνό μάτι. Το παρέγχυμα είναι παρατραχειακό κυκλικό ή μονόπλευρο, όχι έντονο και διακρίνεται με φακός.

			Ιδιότητες: Είναι ξύλο που κατεργάζεται αρκετά εύκολα, αλλά συχνά σχίζονται τα άκρα. Εμποτίζεται εύκολα και μπορεί να συγκολληθεί καλά, αλλά καρφώνεται με δυσκολία. Η συμπεριφορά του στην ξήρανση εξαρτάται από την προέλευση. Το σομφό μπορεί να μεταχρωματίζεται.

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σε ελαφρές οικοδομικές κατασκευές, στη ναυπηγική, για γεωργικά εργαλεία, κιβώτια, σπίρτα, για ξυλόφυλλα και αντικολλητά, σε εσωτερικές επενδύσεις, για αθλητικά είδη, ξυλουργικά, ξυλόγλυπτα (Τσουμής, 2000).

			9. Aucoumea klaineana (Okoume, Gaboon)

			Δομή: Το σομφό είναι σχεδόν άσπρο ή ωχρό γκρι, με πάχος 25-75 χιλ. Το εγκάρδιο είναι ροζ προς ανοιχτό καφέ, ιδιαίτερα όταν είναι φρεσκοκομμένο, ενώ με την πάροδο του χρόνου παίρνει ένα κόκκινο – καφέ χρώμα. Το σομφό και το εγκάρδιο δεν ξεχωρίζουν σαφώς μεταξύ τους. Η υφή είναι ομαλή ως μέτρια και οι ίνες είναι ευθείες ή συστρεφόμενες, χωρίς να σχηματίζουν κάποια ιδιαίτερη μορφή, παρ’ ότι παρατηρούνται ελαφρές ακανόνιστες ραβδώσεις στις επιφάνειες. Δεν έχει κάποια ξεχωριστή οσμή ή γεύση. Οι επιφάνειες τους είναι συνήθως γυαλιστερές. Οι αυξητικοί δακτύλιοι είναι εμφανείς καθώς και οι πόροι, οι οποίοι είναι πολυάριθμοι και ομοιόμορφα κατανεμημένοι, έχουν σχήμα οβάλ και είναι είτε μόνοι τους είτε σε ακτινικές ομάδες. Πρόκειται για διασπορόπορο πλατύφυλλο. Οι ακτίνες διακρίνονται μόνο με φακό (Titmuss, 1971; Bolza & Keating, 1972; U.S.D.A., 1974; Traboulay, 1998; Τσουμής, 2000).

			Ιδιότητες: Παρ’ ότι είναι μαλακό, πριονίζεται δύσκολα και προκαλεί άμβλυνση των εργαλείων. Η κατεργασία γενικά είναι ικανοποιητική, όμως οι συστρεφόμενες ίνες προκαλούν ζημιές στα εργαλεία. Ξηραίνεται καλά χωρίς σημαντική φθορά, αλλά μπορεί να στρεβλώσει. Καλό θα ήταν να χρησιμοποιηθεί κάλυψη, για να αποφευχθεί η αποσύνθεση. Για να βαφτεί και να καλυφθεί με βερνίκι θα πρέπει πρώτα να γυαλιστεί και να χρησιμοποιηθεί γόμωση, για να γίνει λεία η επιφάνεια. Συγκρατεί καλά καρφιά και βίδες. Τεμαχίζεται εύκολα σε ξυλόφυλλα, αλλά η ποιότητα τους ποικίλει. Η μηχανική αντοχή του εξαρτάται από την προέλευση. Μπορεί να συγκολληθεί καλά, αλλά εμποτίζεται δύσκολα. Είναι μέτρια ανθεκτικό σε μύκητες, έντομα και τερμίτες, αλλά με την κατάλληλη μεταχείριση και χρήση εμποτιστικών ουσιών μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση του για τις χρήσεις που προορίζεται. Όταν τα κορμοτεμάχια βρίσκονται στο δάσος παρουσιάζουν κυάνωση (Titmuss, 1971; Bolza & Keating, 1972; U.S.D.A., 1974; Τσουμής, 2000).

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σε ελαφρές οικοδομικές κατασκευές, για έπιπλα, πατώματα, για ξυλόφυλλα και αντικολλητά, σε μέρη οχημάτων, για χαρτοπολτό, σε εσωτερικές επενδύσεις, για μουσικά όργανα, παιχνίδια, τορνευτά, για κιβώτια, ξυλουργικά, ξυλόγλυπτα (Titmuss, 1971; Bolza & Keating, 1972; Traboulay, 1998; Τσουμής, 2000).

			10. Baphia kirchii (Camwood)

			Δομή: Το σομφό ξύλο είναι στενό και λευκό – κίτρινο. Το εγκάρδιο είναι καφέ – μοβ, με όμορφη εμφάνιση αλλά όχι ιδιαίτερο σχήμα. Η υφή είναι καλή και ομοιόμορφη, αυξάνεται κατακόρυφα ή ελαφρώς κυματιστά. Έχει άφθονα αποθέματα κόκκινης κόλλας στο εγκάρδιο ξύλο μαζί με κάποια λευκά αποθέματα. Παρατηρείται χαρακτηριστικό πιπεράτο άρωμα. Οι αυξητικοί δακτύλιοι είναι συνήθως διακεκριμένοι από μια στενή λωρίδα ακραίου παρεγχύματος.

			Ιδιότητες: Η ξήρανση με αέρα είναι πολύ γρήγορη με μικρή αλλοίωση. Το ξύλο είναι σκληρό και βαρύ, δύσκολο στην επεξεργασία προκαλεί άμεση αλλοίωση των δοντιών από τα πριόνια. Πολύ ανθεκτικό με καλές ιδιότητες. Το ξύλο δίνει πολύ καλά αποτελέσματα και γυαλίζεται. Μόνο σπάνια είναι επιρρεπές στους τερμίτες και στους θαλάσσιους οργανισμούς. Το εγκάρδιο ξύλο είναι αδιαπέραστο στην διείσδυση χημικών ουσιών. Παράγει καλά καυσόξυλα και ξυλοκάρβουνα.

			Χρήσεις: Το ξύλο χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλοίων, οχημάτων, αθλητικών ειδών, για χερούλια, σκάλες, ως υλικό πατωμάτων και ως ξυλεία ορυχείων. Επίσης χρησιμοποιείται για αγροτικά εργαλεία, μουσικά όργανα, για στύλους, πασσάλους και παιχνίδια (Bolza & Keating, 1972).

			11. Canarium schweinfurthii (Aiele)

			Δομή: Το χρώμα του ξύλου είναι σχετικά ανοιχτότερο, σταχτοκίτρινο με ελαφρά ρόδινη απόχρωση. Είναι διασπορόπορο πλατύφυλλο με πόρους πολλούς, μικρούς ως μέτριους σε μέγεθος, οι περισσότεροι με τυλώσεις ή λευκωπά εγκλείσματα και διακρίνονται με γυμνό μάτι. Οι ακτίνες διακρίνονται με γυμνό μάτι.

			Ιδιότητες: Είναι ξύλο με μέτριο βάρος και σκληρότητα. Ξηραίνεται αργά και μπορεί να παρουσιάσει σχισμές και κατάρρευση. Πριονίζεται δύσκολα γιατί περιέχει πυρίτιο, αλλά η κατεργασία με άλλα εργαλεία και μηχανές είναι ικανοποιητική. Συγκρατεί καρφιά και βίδες. Στιλβώνεται και μπορεί να συγκολληθεί καλά. Είναι ευαίσθητο σε προσβολές μυκήτων και εντόμων και παθαίνει κυάνωση. Το σομφό εμποτίζεται καλά, το εγκάρδιο όμως παρουσιάζει αντίσταση.

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σε ελαφρές οικοδομικές κατασκευές, για κατασκευή επίπλων, πατωμάτων, στη ναυπηγική, για γεωργικά εργαλεία, κιβώτια, στύλους, για ξυλόφυλλα και χαρτοπολτό, σε εσωτερικές επενδύσεις, για παιχνίδια, τορνευτά, ξυλουργικά, για μοριοπλάκες και ινοπλάκες (Τσουμής, 2000).

			12. Chlorophora excelsa (Iroko)

			Δομή: Το σομφό έχει πάχος ως 10 εκ. και ξεχωρίζει εμφανώς από το εγκάρδιο, το οποίο είναι ελαφρώς κίτρινο, χρυσίζον πορτοκαλί ως καφέ και σκουραίνει κατά την έκθεση του στην ατμόσφαιρα. Η υφή είναι μάλλον τραχιά και το ξύλο είναι στρεψόϊνο, ελαφρώς γλοιώδες και χωρίς οσμή. Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ξυλεία από αρσενικά δέντρα είναι σκουρότερη, σκληρότερη και με μεγαλύτερη διάρκεια από την ξυλεία των θηλυκών δέντρων (ιδιαίτερα στο C. regia). Oι αυξητικοί δακτύλιοι είναι εμφανείς με γυμνό μάτι. Είναι διασπορόπορο πλατύφυλλο, του οποίου οι πόροι του είναι ωοειδείς αντί για κυκλικοί, μεγάλοι, όχι πολλοί, σχεδόν όλοι με τυλώσεις, είναι διατεταγμένοι ένας, σε ζευγάρια ή ακτινικά σε ομάδες και διακρίνονται με γυμνό μάτι. Οι γραμμές των αγγείων είναι ορατές, ενώ οι ακτίνες ξεχωρίζουν μόνο προς την εξωτερική περιοχή. Το παρέγχυμα είναι παρατραχειακό πτερυγιοειδές και διακρίνεται εύκολα με γυμνό μάτι. Επίσης, υπάρχει ασαφές οριακό παρέγχυμα.

			Ιδιότητες: Παρουσιάζει καλή σταθερότητα διαστάσεων και μεγάλη διάρκεια. Δεν κάμπτεται εύκολα ύστερα από άτμιση και όταν ασκείται πάνω του πίεση παράλληλα με τη διεύθυνση των ινών εμφανίζει μεγάλη αντοχή. Είναι μέτρια σκληρό ξύλο και πριονίζεται εύκολα. Ξηραίνεται εύκολα αλλά αντιστέκεται στον εμποτισμό. Η κατεργασία με μηχανήματα και εργαλεία είναι εύκολη, αλλά μπορεί να αμβλύνονται τα εργαλεία. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να αποφευχθεί η ζημία με μείωση της γωνίας κοπής των δοντιών. Βάφεται και στιλβώνεται ικανοποιητικά, αλλά πρέπει να χρησιμοποιηθεί προηγουμένως κάποια ουσία ως γομωτικό των πόρων. Μπορεί να εγκλιματιστεί καλά χωρίς σημαντική υποβάθμιση, ακόμη και όταν βρίσκεται σε μορφή μεγάλων τεμαχίων. Τα παλιά τεμάχια μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα κατά τη βαφή αλλά ένα πρωτεύον στρώμα με χρώμα από βινύλιο εξασφαλίζει μια καλή επιφάνεια. Συγκρατεί σχετικά καλά τα καρφιά και τις βίδες και η συγκόλληση του είναι ικανοποιητική. Κατά την κοπή τα υγρά πριονίδια μπορεί να προκαλέσουν ενοχλήσεις στη μύτη και στο λαιμό ή κάποια μορφή δερματίτιδας. Είναι ανθεκτικό σε θαλασσινούς ξυλοφάγους οργανισμούς, τερμίτες και φωτιά και όταν έρθει σε επαφή με μέταλλα μεταχρωματίζεται. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε χημικές ουσίες.

			Χρήσεις: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καμπτόμενες κατασκευές, αρκεί να έχει προηγηθεί μια σωστή διαδικασία άτμισης και οι κάμψεις να γίνονται ομαλά. Χρησιμοποιείται επίσης σε οικοδομικές κατασκευές, για έπιπλα, πατώματα, ως ξυλεία μεταλλείων, σε μέρη οχημάτων, για κορνίζες, τορνευτά, παιχνίδια, για ξυλόφυλλα, αντικολλητά, χαρτοπολτό, μοριοπλάκες, ινοπλάκες, για στρωτήρες σιδηρόδρομων, σε χωρίσματα μπαταριών, σε εσωτερικές επενδύσεις, στη ναυπηγική (Titmuss, 1971; Bolza & Keating, 1972; Traboulay, 1998; Τσουμής, 2000).

			13. Dalbergia latifolia (Palissander, Rosewood)

			Δομή: Το εγκάρδιο ξύλο είναι σκούρο καφέ με πιο σκούρες μαύρες λωρίδες που καθορίζουν τους αυξητικούς δακτυλίους και δίνουν μια ελκυστική εμφάνιση στις μεγάλες πριονισμένες επιφάνειες. Το σομφό είναι κιτρινωπό. Η υφή του είναι ομοιόμορφη και μέτρια τραχιά. Το χρώμα θεωρείται ότι βελτιώνεται κατά την διάρκεια της ξήρανσης. Είναι διασπορόπορο με πόρους μέτριους σε μέγεθος, μόνους και πολλαπλούς, αρκετούς με τυλώσεις και διακρίνονται με γυμνό μάτι. Οι αυξητικοί δακτύλιοι είναι κυματοειδείς. Οι ακτίνες διακρίνονται με φακό. Το παρέγχυμα είναι παρατραχειακό πτερυγιοειδές και όχι έντονο, ενωμένο σε κυματοειδείς γραμμές, επίσης κυκλικό και μονόπλευρο και διακρίνεται με φακό.

			Ιδιότητες: Είναι βαρύ ξύλο με υψηλές ικανότητες αντοχής και είναι ιδιαίτερα σκληρό για το βάρος του, αφού ξηραθεί προσεκτικά. Ξηραίνεται με ελάχιστη φθορά αλλά σχετικά αργά. Είναι μεγάλης φυσικής διάρκειας ειδικά σε μη προστατευόμενες θέσεις και έχει κερδίσει τη φήμη ότι αντέχει σε κατασκευές μέσα στο νερό. Η κατεργασία του δεν είναι εύκολη, τόσο με εργαλεία όσο και με μηχανήματα. Μπορεί να αποκτήσει αρκετά λεία επιφάνεια και συγκρατεί ικανοποιητικά τις βίδες. Σε περιπτώσεις που απαιτείται πολύ λεία επιφάνεια για συγκεκριμένη χρήση γίνεται προσθήκη γομωτικών ουσιών. Αντιδρά καλά σε διαδικασίες χρωματισμού και στιλβώνεται ικανοποιητικά, αφού ναι μεν περιέχει λιπαρές ουσίες όχι όμως όπως άλλα είδη του ίδιου γένους. Ξυλεία που περιέχει ασβεστοειδή αποθέματα τείνει να αμβλύνει τα εργαλεία ταχύτατα.

			Χρήσεις: Έχει πολύ καλή σχεδίαση (νερά) και γι’ αυτό χρησιμοποιείται για την κατασκευή επίπλων, ξυλόγλυπτων, τορνευτών, αλλά και σε οικοδομές κατασκευές, σε εσωτερικές επενδύσεις για παιχνίδια, αθλητικά είδη, για εργαλεία, ξυλόφυλλα. Στις Η.Π.Α. χρησιμοποιείται κυρίως με τη μορφή ξυλοφύλλων (Titmuss, 1971; Bolza & Keating, 1972; Τσουμής, 2000).

			14. Dumoria heckelii (Makore)

			Δομή: Το σομφό έχει πάχος 5-7,5 εκ., είναι ωχρό κίτρινο ή ροζ ως άσπρο και ξεχωρίζει σαφώς από το εγκάρδιο, του οποίου το χρώμα ποικίλει από ροζ ως βαθύ κόκκινο – καφέ. Είναι συνήθως ευθύινο, αλλά όταν είναι στρεψόϊνο τότε προκύπτει μια ελκυστική διάστικτη εμφάνιση με περιστασιακές σκουρότερες λωρίδες. Η υφή είναι ομαλή ως πολύ ομαλή. Οι αυξητικοί δακτύλιοι δε φαίνονται με γυμνό μάτι. ο Το ξύλο είναι διασπορόπορο και οι πόροι είναι μικροί, όχι πολλοί, μερικοί με τυλώσεις, μόλις ορατοί χωρίς φακό και είναι διατεταγμένοι σε ακτινικές ομάδες ποικίλου μεγέθους. Το παρέγχυμα έχει τη μορφή λεπτών γραμμών και δε διακρίνεται με γυμνό μάτι. Παρατηρούνται εναλλασσόμενες ταινίες διαφορετικής στιλπνότητας, άτονες.

			Ιδιότητες: Η ξυλεία έχει υψηλή περιεκτικότητα σιλικόνης, που προκαλεί ταχεία άμβλυνση των πριονιών. Κατά τα άλλα, κατεργάζεται εύκολα με εργαλεία και μηχανήματα, αρκεί να γίνεται καλή συντήρηση αυτών. Στο πριόνισμα μια γωνία 20 0 είναι απαραίτητη για να αποφεύγονται πιθανά σχισίματα και ζημιές. Η ξήρανση, φυσική ή τεχνητή, πρέπει να γίνεται αργά για να αποφεύγονται τυχόν φθορές. Οι άκρες των τεμαχίων μπορεί να σχίζονται κατά την ξήρανση, αλλά η υποβάθμιση δεν είναι σοβαρή. Το ξύλο μπορεί να συγκολληθεί και στιλβώνεται καλά. Έχει μια μικρή τάση να σχίζεται κατά το κάρφωμα. Η ξυλόσκονη έχει κάποια ενοχλητική επίδραση στους εργάτες. Η ξυλεία δεν μπορεί να εμποτιστεί απευθείας με συντηρητικά, ιδιαίτερα το εγκάρδιο. Είναι ευαίσθητο σε προσβολές μυκήτων και εντόμων και αντέχει αρκετά, όταν βρίσκεται σε επαφή με το έδαφος. Ίσως δημιουργηθούν λεκέδες, όταν έρχεται σε επαφή με το σίδερο. Πρόκειται για πολύ σταθερό ξύλο.

			Χρήσεις: Επειδή πρόκειται για ξύλο πολύ καλής ποιότητας, χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον για έπιπλα, είτε ως συμπαγές είτε με τη μορφή ξυλοφύλλων. Όταν λευκανθεί, μοιάζει με σφενδάμι. Επίσης βρίσκει εφαρμογή σε πατώματα, ως ξυλεία κατασκευών, στη ναυπηγική, ως ξυλεία μεταλλείων, για ξυλόγλυπτα, παιχνίδια, στον μοντελισμό (Titmuss ,1971; Bolza & Keating, 1972; Τσουμής, 2000).

			15. Entandrophragma angolence (Tiama, Gedu Nohor)

			Δομή: Το χρώμα του ξύλου είναι καστανοκόκκινο με εναλλασσόμενες ταινίες διαφορετικής στιλπνότητας. Είναι διασπορόπορο πλατύφυλλο με πόρους μέτριους σε μέγεθος, όχι πολλούς, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι μόνοι και σπάνια πολλαπλοί, χωρίς τυλώσεις και διακρίνονται με γυμνό μάτι. Το παρέγχυμα είναι αποκλειστικά οριακό, έντονο και διακρίνεται με γυμνό μάτι.

			Ιδιότητες: Είναι ξύλο που κατεργάζεται καλά, αλλά προκαλεί μικρή άμβλυνση των αιχμών. Ξηραίνεται εύκολα με λίγη φθορά, όμως σχίζεται γύρω από τους ρόζους. Έχει μικρή σχετικά ρίκνωση και ικανοποιητική μηχανική αντοχή.Η πριονόσκονη ερεθίζει τη μύτη και το λάρυγγα. Στιλβώνεται, καρφώνεται και μπορεί να συγκολληθεί καλά. Το εγκάρδιο παρουσιάζει αντίσταση στον εμποτισμό. Γενικά, προσβάλλεται από ορισμένα έντομα. Τα ξυλόφυλλα είναι μάλλον εύθραυστα. Ο φλοιός περιέχει μια ουσία, τη μανσονίνη, η οποία είναι δηλητήριο.

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σε οικοδομικές κατασκευές, για κατασκευή επίπλων (το ξύλο μοιάζει με αυτό της καρυδιάς), πατωμάτων, σε μέρη οχημάτων, σε εσωτερικές επενδύσεις, για ξυλόφυλλα και αντικολλητά, για κιβώτια, ξυλουργικά, για ξυλόγλυπτα, αθλητικά είδη, παιχνίδια, μουσικά όργανα (Τσουμής, 2000).

			16. Entandrophragma candollei (Kosipo, Omu)

			Δομή: Το σομφό μπορεί να είναι γκρι, λευκό ή ωχρό καφέ και ξεχωρίζει σαφώς από το εγκάρδιο, που είναι αχνό καφέ ή μοβ – καφέ και ξεθωριάζει με την πάροδο του χρόνου. Η υφή είναι τραχιά και ομαλή. Το ξύλο είναι συνήθως ευθύϊνο, μπορεί όμως να είναι και κατά μέρη στρεψόϊνο, όποτε δημιουργείται μια εμφάνιση διάστικτη ή με λωρίδες. Είναι διασπορόπορο με πόρους που είναι μεγάλοι, οι περισσότεροι μόνοι, σπάνια πολλαπλοί, όχι πολλοί, μερικοί με τυλώσεις και διακρίνονται με γυμνό μάτι. Οι ακτίνες διακρίνονται με γυμνό μάτι. Το παρέγχυμα είναι σε λεπτές ταινίες και φαίνεται με γυμνό μάτι. Παρατηρούνται έντονες εναλλασσόμενες ταινίες με διαφορετική στιλπνότητα.

			Ιδιότητες: Το ξύλο είναι σκληρότερο και βαρύτερο από τα περισσότερα είδη του γένους και περισσότερο δύσκολο να πριονιστεί. Σαν υποκατάστατο του μαονιού, είναι περισσότερο ελκυστικό από άλλα εμπορικά είδη. Η μηχανική του αντοχή είναι σχετικά μικρή σε σχέση με το βάρος του. Δεν κάμπτεται εύκολα μετά από άτμιση. Η ξήρανση γίνεται αργά με μια αξιοσημείωτη τάση κατάρρευσης. Ένα ήπιο πρόγραμμα θα δώσει καλά αποτελέσματα στην τεχνητή ξήρανση. Η σωστή στοίβαξη θα μειώσει τις απώλειες. Έχουν αναφερθεί ποικίλες αντιδράσεις στη συμπεριφορά του κατά την ξήρανση. Η ξυλεία κατεργάζεται εύκολα με εργαλεία και μηχανήματα. Τείνει να σχίζεται κατά το πριόνισμα και την επεξεργασία, αν υπάρχουν συστρεφόμενες ίνες. Μια γωνία κοπής 20 0 θα πρέπει να υιοθετηθεί για καλύτερα αποτελέσματα. Καρφώνεται και συγκρατεί τα καρφιά ικανοποιητικά, στιλβώνεται και βάφεται εύκολα. Το σημείο ινοκόρου είναι υψηλό και η κίνηση της υγρασίας στο ξύλο μέτρια, όποτε παρουσιάζει αντίσταση στον εμποτισμό, ιδιαίτερα το εγκάρδιο. Προσβάλλεται από έντομα και θαλασσινούς οργανισμούς.

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σε ελαφρές οικοδομικές κατασκευές, για κατασκευή επίπλων, πατωμάτων, στη ναυπηγική, για ξυλόφυλλα και αντικολλητά, σε μέρη οχημάτων, σε εσωτερικές επενδύσεις, για ξυλουργικά, παιχνίδια, τορνευτά (Bolza & Keating, 1972; Τσουμής, 2000).

			17. Entandrophragma cylindricum (Sapele)

			Δομή: Το σομφό είναι γκρι ως μπεζ ή ροζ και πάχους 7,5-10 εκ. Το εγκάρδιο, όταν είναι το ξύλο φρεσκοκομμένο, έχει ροζ χρώμα, το οποίο μεταβάλλεται με την έκθεση του ξύλου στην ατμόσφαιρα σε ροζ –καφέ ή μοβ – καφέ. Το χαρακτηριστικό αυτού του είδους είναι ένα ενιαίο σχέδιο ραβδώσεων που σχηματίζεται σε επιφάνειες τεταρτημοριακές, εξαιτίας της συστροφής στων ινών. Είναι λοιπόν συνήθως στρεψόινο και η υφή του είναι σχετικά ομαλή και ομοιόμορφη. Το ξύλο αναδίδει μια οσμή που χαράσσεται στη μνήμη, η οποία μοιάζει με του κέδρου και παραμένει ακόμα και μετά από έκθεση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι διασπορόπορο πλατύφυλλο και οι πόροι του είναι μέτριοι ως μικροί, μόνοι και πολλαπλοί, με ακτινική διάταξη, μάλλον πολλοί και διακρίνονται με γυμνό μάτι. Οι αυξητικοί δακτύλιοι είναι ασαφείς. Τυλώσεις δεν υπάρχουν. Οι ακτίνες δύσκολα διακρίνονται με γυμνό μάτι. Το παρέγχυμα είναι οριακό και ενδιάμεσα ταινιοειδές, άτονο και διακρίνεται με γυμνό μάτι.

			Ιδιότητες: Πρόκειται για ξύλο που δεν είναι εύκολο στο χειρισμό και μπορεί να παραμορφωθεί σημαντικά κατά τη διαδικασία ξήρανσης, όποτε απαιτείται προσοχή κατά τη στοίβαξη, αλλά και αργή ξήρανση. Έτσι περιορίζονται οι παραμορφώσεις και οι άλλες ζημιές. Τα ακτινικά πριστά τεμάχια δεν παρουσιάζουν φθορές στη φυσική ξήρανση, ενώ τα εφαπτομενικά μπορεί να στρεβλώνουν και να ραγαδώνονται. Η κατεργασία είναι αρκετά καλή τόσο με εργαλεία όσο και με μηχανήματα, όμως προκαλείται μια σχετικά μικρή φθορά στις αιχμές τους. Παρουσιάζει δυσκολίες κατά την κοπή με πριόνι εξαιτίας των συστρεφόμενων ινών. Τα ξύλο είναι σκληρό όπως η δρυς και γενικά σκληρότερο από το αφρικάνικο και το αμερικανικό μαόνι, έχει καλή αντοχή σε σχίση και είναι ελαστικό και ανθεκτικό σε αποτριβή. Έχει φτωχή αντοχή σε κάμψη. Μερικές όμως ιδιότητες αντοχής, όπως η αντοχή σε κρούση, ελαττώνονται σημαντικά, μέχρι και 70%, όταν η ξυλεία μεταβάλλεται από τη χλωρή στην ξηρή κατάσταση. Η ξυλεία έχει ελαστικότητα και αρκετά μεγάλη διάρκεια. Βάφεται, συγκρατεί καρφιά και βίδες και μπορεί να συγκολληθεί καλά. Μπορεί να τεμαχιστεί και να κοπεί σε ξυλόφυλλα ικανοποιητικά. Το εγκάρδιο είναι βαθμιαία ανθεκτικό και επιδέχεται επεξεργασία με συντηρητικές ουσίες. Και το σομφό είναι βαθμιαία ανθεκτικό. Παρουσιάζουν αντίσταση στον εμποτισμό, ιδιαίτερα το εγκάρδιο. Το ξύλο του είδους είναι ευαίσθητο σε προσβολές θαλασσινών οργανισμών, τερμιτών και εντόμων. Μεταχρωματίζεται όταν έρχεται σε επαφή με μέταλλα (π.χ. σίδερο).

			Χρήσεις: Το είδος αυτό χρησιμοποιείται εκτεταμένα, ιδιαίτερα στη μορφή του ξυλοφύλλου για επενδύσεις με έντονο διακοσμητικό χαρακτήρα και στην επιπλοποιΐα. Βρίσκει επίσης εφαρμογή ως εσωτερική επένδυση και σε διάφορες κατασκευές στη ναυπηγική, για ξυλουργικά, κιβώτια, για παιχνίδια, μουσικά όργανα, στη χαρακτική, ως ξυλεία κατασκευών, για πατώματα (Titmuss, 1971; Bolza & Keating, 1972; U.S.D.A., 1974; Τσουμής 2000).

			18. Entandrophragma utile (Sipo, Utile)

			Δομή: Το χρώμα του ξύλου είναι καστανό με κοκκινωπή απόχρωση και εναλλασσόμενες ταινίες διαφορετικής στιλπνότητας. Είναι διασπορόπορο πλατύφυλλο με πόρους μάλλον μέτριους σε μέγεθος, μόνους και πολλαπλούς, όχι πολλούς, που διακρίνονται με γυμνό μάτι. Το παρέγχυμα είναι άτονο, σε λεπτές ταινίες ή γραμμές (Τσουμής, 2000).

			Ιδιότητες: Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με τις ιδιότητες ξήρανσης και εγκλιματισμού αυτού του είδους. Προφανώς ξηραίνεται αργά στον ατμοσφαιρικό αέρα, με μια μικρή όμως αξιοσημείωτη τάση να σχίζεται και να καταρρέει. Παρ’ αυτά, η δριμύτητα της υποβάθμισης μπορεί να ποικίλει από κορμοτεμάχιο σε κορμοτεμάχιο. Το ξύλο ξηραίνεται τεχνητά με ικανοποιητικά αποτελέσματα με μόνο μια ελαφριά υποβάθμιση, εκτός αν πρόκειται για υλικό με μεγάλο ποσοστό συστρεφόμενων ινών. Η ξυλεία κατεργάζεται αρκετά εύκολα με όλα τα εργαλεία και τα μηχανήματα και δεν προκαλεί σημαντικές φθορές. Οι συστρεφόμενες ίνες ίσως να προκαλέσουν σχίση κατά το πριόνισμα και την κατασκευή καλουπιών. Γωνία κοπής 15 b δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Κόβεται εύκολα σε τεμάχια και ξυλόφυλλα και μπορεί να συγκολληθεί καλά. Γυαλίζεται και βάφεται ικανοποιητικά, παρ’ ότι χρειάζεται κάποια γόμωση και δέχεται καλά τα καρφιά. Το εγκάρδιο είναι μέτρια ανθεκτικό σε θαλασσινούς οργανισμούς, ενώ είναι πολύ ανθεκτικό στον εμποτισμό. Η ξυλεία προκαλεί διάβρωση στα μέταλλα (Titmuss, 1971; Bolza & Keating, 1972).

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται ως ελαφριά ξυλεία κατασκευών, για κατασκευή επίπλων, πατωμάτων, σε εσωτερικές επενδύσεις, στη ναυπηγική, για ξυλόφυλλα, κιβώτια, για μουσικά όργανα, παιχνίδια, ξυλουργικά και στη χαρακτική (Titmuss, 1971; Bolza & Keating, 1972; Τσουμής, 2000).

			19. Gonystylus bancanus (Ramin)

			Δομή: Το σομφό και το εγκάρδιο δεν ξεχωρίζουν μεταξύ τους, γιατί το χρώμα του ξύλου είναι λευκό προς κιτρινωπό, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι είτε ευθύϊνο είτε ελαφρώς στρεψόϊνο και η υφή είναι μέτρια ομαλή και ομοιόμορφη. Όταν το ξύλο είναι φρεσκοκομμένο αναδίδει μια μάλλον δυσάρεστη οσμή, η οποία όμως εξασθενεί όσο το ξύλο ξηραίνεται. Είναι διασπορόπορο πλατύφυλλο με πόρους όχι πολλούς, μικρούς ως μέτριους, μόνους και πολλαπλούς χωρίς τυλώσεις, που διακρίνονται με γυμνό μάτι. Οι ακτίνες διακρίνονται με φακό. Το παρέγχυμα είναι παρατραχειακό πτερυγιοειδές, όχι έντονο, μερικές φορές ενωμένο και φαίνεται με φακό.

			Ιδιότητες: Ξηραίνεται εύκολα χωρίς σημαντική φθορά, παρ’ ότι παρουσιάζει κάποια τάση να σχίζεται. Αν χρησιμοποιηθεί σωστός συνδυασμός υγρασίας – θερμοκρασίας, το ξύλο μπορεί να ξηραθεί διατηρώντας το σχήμα του και χωρίς ζημίες. Κατεργάζεται εύκολα και αντιδρά καλά σε όλες τις επεξεργασίες. Πριονίζεται εύκολα και δίνει λείες επιφάνειες. Όταν καρφώνεται σχίζεται και έχει μηχανική αντοχή όμοια με της οξιάς. Βάφεται, στιλβώνεται και εμποτίζεται εύκολα. Έχει μικρή αντοχή σε μύκητες και έντομα αλλά μπορεί να προστατευτεί αν εμποτιστεί αμέσως με συντηρητικές μυκητοκτόνες και εντομοκτόνες ουσίες.

			Χρήσεις: Βρίσκει εφαρμογές σε κατασκευή επίπλων, πατωμάτων, παρκέτων, σε εσωτερικές επενδύσεις, για κορνίζες, παιχνίδια, για ξυλόφυλλα και αντικολλητά. Δεν είναι κατάλληλο για κατασκευές που έρχονται σε επαφή με νερό και έδαφος. Προτείνεται για κατασκευές σε εσωτερικούς χώρους (Titmuss, 1971; Τσουμής, 2000).

			20. Guibourtia ehie (Amazakoue, Ovangkol)

			Δομή: Το σομφό μπορεί να είναι και ως 10 εκ. πλατύ, είναι κιτρινόλευκο και ξεχωρίζει σαφώς από το εγκάρδιο, το οποίο είναι σκούρο καφέ με μαύρες λωρίδες. Το ξύλο είναι ευθύϊνο ή στρεψόϊνο και η υφή του είναι ομαλή και ομοιόμορφη. Τα δέντρα παρουσιάζουν μια ελκυστική μορφή με ραβδώσεις καστανές και άτονες, που είναι περισσότερο εμφανής στα γηραιότερα άτομα. Είναι διασπορόπορο πλατύφυλλο με πόρους μάλλον μέτριους σε μέγεθος, μόνους, σπάνια πολλαπλούς, που διακρίνονται εύκολα με γυμνό μάτι, χωρίς τυλώσεις και λίγοι έχουν κιτρινωπό περιεχόμενο. Οι αυξητικοί δακτύλιοι είναι σκοτεινότεροι στο τέλος, με στενή ζώνη χωρίς πόρους και δεν είναι ευδιάκριτοι. Οι ακτίνες διακρίνονται με γυμνό μάτι. Το παρέγχυμα είναι παρατραχειακό κυκλικό ως ελαφρά πτερυγιοειδές, άφθονο, οριακό και διακρίνεται με γυμνό μάτι. Όταν το ξύλο είναι φρεσκοκομμένο αναδίδει μια δυσάρεστη οσμή.

			Ιδιότητες: Τα κορμοτεμάχια θα πρέπει να απομακρύνονται από το δάσος γρήγορα για να αποφεύγονται οι προσβολές από ξυλοφάγο έντομα και το σχίσιμο λόγω της ξήρανσης. Η φυσική ξήρανση χρειάζεται προσοχή. Τα κορμοτεμάχια καλό είναι να θερμαίνονται πριν κοπούν. Είναι ξύλο πολύ σκληρό και βαρύ, ελαστικό και ανθεκτικό σε αποτριβή. Πριονίζεται σχετικά δύσκολα και αργά, αλλά ικανοποιητικά. Κατεργάζεται εύκολα με εργαλεία και μηχανήματα, όμως το περιεχόμενο πυρίτιο προκαλεί άμβλυνση των εργαλείων. Βάφεται, στιλβώνεται και μπορεί να συγκολληθεί καλά. Παρουσιάζει αντίσταση στον εμποτισμό, ιδιαίτερα το εγκάρδιο. Μεταχρωματίζεται όταν έρχεται σε επαφή με τα μέταλλα. Σπάνια προσβάλλεται από τερμίτες και θαλάσσιους οργανισμούς.

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σε ελαφρές και βαριές οικοδομικές κατασκευές, για κατασκευή επίπλων, πατωμάτων, ως ξυλεία μεταλλείων, σε μέρη οχημάτων, για ξυλόφυλλα και αντικολλητά, σε εσωτερικές επενδύσεις, στη ναυπηγική, για μουσικά όργανα, ξυλουργικά, παιχνίδια, ξυλόγλυπτα και τορνευτά. συχνά χρησιμοποιείται και σε κυλινδρική μορφή (στύλοι). Η ξυλεία περιέχει μια ουσία που έχει ως βάση τη μαστίχη και χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική και ως βάση σε βερνίκια και λάκες (Bolza & Keating, 1972; Τσουμής, 2000).

			21. Guibourtia tessmannii (Bubinga)

			Δομή: Το σομφό έχει πάχος 5-7,5 εκ., είναι άσπρο και ξεχωρίζει σαφώς από το εγκάρδιο, το οποίο είναι κόκκινο – καφέ και έχει βιολετί – καφέ ή κόκκινες φλέβες. Το ξύλο είναι διάστικτο ή έχει διάφορα σχέδια, είναι ευθύϊνο ή στρεψόϊνο και η υφή του είναι ομαλή και ομοιόμορφη. Το ξύλο δεν έχει αξονικές γραμμώσεις. Είναι διασπορόπορο πλατύφυλλο με πόρους μέτριους, όχι πολλούς, από τους οποίους οι περισσότεροι είναι μόνοι αλλά υπάρχουν και πολλαπλοί και διακρίνονται. Τυλώσεις δεν υπάρχουν. Οι αυξητικοί δακτύλιοι είναι εμφανείς με γυμνό μάτι. Οι ακτίνες διακρίνονται με γυμνό μάτι. Η πριονισμένη επιφάνεια είναι γυαλιστερή και όταν το ξύλο είναι φρεσκοκομμένο αναδίδεται μια δυσάρεστη οσμή.

			Ιδιότητες : Τα κορμοτεμάχια πρέπει να μετακινούνται γρήγορα από το δάσος και έπειτα να ψεκάζονται με ένα εντομοκτόνο διάλυμα. Η ξυλεία πρέπει να ξηραίνεται αργά για να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις. Παρ’ αυτά ξηραίνεται καλά χωρίς μεγάλες φθορές. Κατεργάζεται καλά, παρ’ όλη τη σκληρότητα του. Πριονίζεται καλά, αλλά φθείρει γρήγορα τις αιχμές των εργαλείων. Δίνει όμως στιλπνές επιφάνειες με ωραία σχεδίαση (νερά).Βάφεται και συγκολλιέται ικανοποιητικά και συγκρατεί καλά τα καρφιά. Παρουσιάζει μεγάλη σταθερότητα διαστάσεων και μεγάλη διάρκεια, αντέχει στα οξέα και στη φωτιά και αντιστέκεται στον εμποτισμό (κυρίως το εγκάρδιο). Έχει καλή μηχανική αντοχή (όπως τη δρυ). Τα αποθηκευμένα κορμοτεμάχια πρέπει να μεταχειρίζονται προσεκτικά για να αποφεύγεται ο μεταχρωματισμός. Το είδος είναι ανθεκτικό στους τερμίτες και στους περισσότερους ξυλοφάγους οργανισμούς, καθώς και στους θαλασσινούς.

			Χρήσεις: Μεταποιείται συνήθως σε ξυλόφυλλα, είτε περιστροφικής είτε παλινδρομικής τομής. Τα κολλώδη αποθέματα που περιέχονται όμως στο ξύλο προκαλούν προβλήματα κατά τη διαδικασία. Χρησιμοποιείται ακόμα σε οικοδομικές κατασκευές αντοχής, για κατασκευές επίπλων, πατωμάτων, σε εσωτερικές επενδύσεις, για αντικολλητά, μοριοπλάκες, ινοπλάκες, σε μέρη οχημάτων, ως ξυλεία μεταλλείων, για στύλους, σκάλες, χωρίσματα μπαταριών, χειρολαβές, για στρωτήρες σιδηρόδρομων, κιβώτια, στη ναυπηγική, για μουσικά όργανα, παιχνίδια, τορνευτά, ξυλουργικά. (Bolza & Keating, 1972; Τσουμής, 2000).

			22. Khaya ivorensis (αφρικανικό Μαόνι, Akajou)

			Δομή: Το σομφό έχει πάχος 1,2–5 εκ., είναι κρεμώδες λευκό και ξεχωρίζει εμφανώς από το ομοιόμορφο ωχρό ροζ ή ωχρό κόκκινο εγκάρδιο, που σκουραίνει σε ένα βαθύ καφέ με ένα χρυσίζον λούστρο. Το ξύλο είναι ευθύϊνο αλλά ενίοτε ίσως και στρεψόϊνο και η υφή του είναι μέτρια ως τραχιά. Είναι διασπορόπορο πλατύφυλλο με πόρους μέτριους σε μέγεθος, μόνους και πολλαπλούς, που διακρίνονται εύκολα με γυμνό μάτι και αρκετοί έχουν τυλώσεις. Οι ακτίνες δε διακρίνονται εύκολα με γυμνό μάτι. Οι αυξητικοί δακτύλιοι συνήθως φαίνονται με γυμνό μάτι.

			Ιδιότητες: Η ξυλεία ξηραίνεται καλά, είτε φυσικά είτε τεχνητά, με μικρή τάση να σχίζεται παρ’ ότι μπορεί να στρεβλώσει εξαιτίας των συστρεφόμενων ινών. Παρουσιάζει ποικίλες, αλλά σχετικά καλές, αντιδράσεις κατά την επεξεργασία και η ποιότητα της επιφάνειας εξαρτάται από το βαθμό της συστροφής των ινών, που επιδρά δυσμενώς σ’ αυτήν. Για να αποτραπούν οι ζημιές, προτείνεται μείωση της γωνίας κοπής στους 15b.Το ξύλο αποκτά μερικές φορές «μάλλινη» υφή κατά το γυάλισμα, για αυτό είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται κοφτερές και με λεπτά άκρα λάμες στα πριόνια. Η πριονόσκονη προκαλεί περιστασιακά δερματίτιδα. Καρφώνεται, στιλβώνεται και μπορεί να συγκολληθεί καλά. Είναι ικανό να δώσει μια εξαιρετικά λουστραρισμένη επιφάνεια. Το είδος αυτό φημίζεται για τα ξυλόφυλλα και τα αντικολλητά που δίνει. Είναι μέτρια ανθεκτικό στους μύκητες, αλλά όπου υπάρχει κίνδυνος αποφεύγεται η χρήση του. Είναι επιρρεπές σε προσβολές από θαλασσινούς οργανισμούς και έντομα. Οι ιδιότητες κάμψης είναι ιδιαίτερα φτωχές. Παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση στον εμποτισμό. Σε επαφή με σίδερο, μπορεί να προκληθούν μαύροι λεκέδες.

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σε οικοδομικές κατασκευές, για κατασκευή επίπλων, πατωμάτων, σε εσωτερικές κατασκευές, σε μέρη οχημάτων, για ξυλόφυλλα και ξυλουργικά καλής ποιότητας, στη ναυπηγική, για παιχνίδια, μουσικά όργανα και ξυλόγλυπτα, αθλητικά είδη, για σιδηροδρομικά βαγόνια, στον μοντελισμό (Bolza & Keating, 1972; Τσουμής, 2000).

			Μακροσκοπικές εμφανίσεις των μαονιών φαίνονται στην Εικόνα 8.2.

			23. Lovoa trichilioides (Dibetou)

			Δομή: Το σομφό έχει χρώμα φαιοκίτρινο ή ελαφρώς γκρι, είναι στενό και ξεχωρίζει σαφώς από το εγκάρδιο, το οποίο είναι κίτρινο – καφέ με χρυσόμαυρα στίγματα. Τα στίγματα προκαλούνται από νεύρα που βρίσκονται στους αυξητικούς δακτυλίους, γι’ αυτό και είναι πιο εμφανή στις εγκάρσιες επιφάνειες. Όμως, τα νεύρα δεν υπάρχουν πάντα. Το ξύλο είναι συνήθως στρεψόϊνο και η υφή μέτρια ως καλή. Είναι γυαλιστερό και αποκτά μια ελκυστική εμφάνιση όταν βάφεται. Τα κορμοτεμάχια συχνά παρουσιάζουν ρωγμές (από το εσωτερικό προς τα έξω). είναι διασπορόπορο πλατύφυλλο με πόρους μέτριους σε μέγεθος, πολλούς μόνους και πολλαπλούς από τους οποίους λίγοι έχουν μελανές τυλώσεις. Οι ακτίνες δύσκολα διακρίνονται με γυμνό μάτι.

			Ιδιότητες: Η ξυλεία ξηραίνεται, είτε φυσικά είτε τεχνητά, με μικρή υποβάθμιση, αν προσεχθεί. Πριονίζεται εύκολα και καθαρά. Η κατεργασία με τα περισσότερα εργαλεία γίνεται καλά. Κοφτερά εργαλεία, συμπεριλαμβανόμενων και των τρυπανιών, είναι απαραίτητα για να αποφευχθεί το σχίσιμο. Καρφώνεται εύκολα με κάποια τάση να σχίζεται, αλλά συγκρατεί καλά τα καρφιά, όταν είναι σε ικανοποιητικά μεγέθη τεμαχισμένο. Βάφεται ικανοποιητικά, αν χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη γόμωση και είναι δυνατό να στιλβωθεί και να συγκολληθεί καλά. Έχει μέτρια αντοχή στα έντομα της οικογένειας Hylotrypes, στους τερμίτες και στους θαλασσινούς οργανισμούς. Έχει καλή μηχανική αντοχή σε σχέση με το βάρος του, αλλά μερικές φορές είναι εύθραυστο. Πρόκειται για σταθερό ξύλο.

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σε οικοδομικές κατασκευές, για κατασκευή επίπλων, πατωμάτων, ως ξυλεία μεταλλείων, στη ναυπηγική, για ξυλόφυλλα, αντικολλητά, χαρτοπολτό, σε μέρη οχημάτων, για στρωτήρες σιδηρόδρομων, κιβώτια, στύλους, σε εσωτερικές επενδύσεις, για αθλητικά είδη, παιχνίδια, ξυλουργικά, τορνευτά και ξυλόγλυπτα (Bolza & Keating, 1972; Τσουμής, 2000).

			24. Mansonia altissima (αφρικανική καρυδιά, Bete)

			Δομή: Το σομφό είναι άσπρο, μέχρι 3,7 εκ. πάχος και ξεχωρίζει εμφανώς και απότομα από το εγκάρδιο. Αυτό έχει χρώμα κίτρινο – καφέ με ελαφρά μοβ απόχρωση. μετά από εκτεταμένη έκθεση στην ατμόσφαιρα το ξύλο ξεθωριάζει. Αυτή η ποικιλία στον χρωματισμό θεωρείται μάλλον ελκυστική και σημαντική. Η πριονισμένη επιφάνεια που προκύπτει είναι συνήθως λεία. Το ξύλο είναι συνήθως ευθύϊνο και μόνο κατά σημεία οι ίνες είναι διασταυρωμένες. Η υφή είναι καλή ως μέτρια. Οι αυξητικοί δακτύλιοι δε διακρίνονται εύκολα με γυμνό μάτι. Πρόκειται για διασπορόπορο πλατύφυλλο του οποίου οι πόροι είναι διασκορπισμένοι, μικροί, οβάλ στο σχήμα και απαντούν μόνοι ή κατά ακτινικές, μικρές ομάδες. Μερικοί έχουν τυλώσεις και δύσκολα διακρίνονται με γυμνό μάτι. Οι ασαφείς ακτίνες είναι ορατές μόνο με φακό και μόνο στα άκρα. Το παρέγχυμα είναι οριακό ασαφές.

			Ιδιότητες: Η ξυλεία ξηραίνεται με μικρή υποβάθμιση, εκτός από το ότι σχίζεται σε περιοχές γύρω από τους ρόζους και υφίσταται μια μικρή στρέβλωση. Όταν ξηραίνεται τεχνητά οι σχισμές είναι πιο συχνές. Κατεργάζεται πολύ εύκολα, χωρίς σημαντική άμβλυνση των εργαλείων. Συγκρατεί καρφιά και βίδες καλά. Παρουσιάζει καλές ιδιότητες βαφής, στίλβωσης και συγκόλλησης. Δίνει καλά ξυλόφυλλα αλλά απαιτεί μια προεπεξεργασία για να μαλακώσει. Τα αντικολλητά που παράγονται είναι μάλλον εύθραυστα. Το είδος συνδυάζει τις επιθυμητές ιδιότητες αντοχής, διάρκειας και εύκολης κατεργασίας με παράλληλη όμορφη εμφάνιση. Είναι αρκετά σκληρό και βαρύ ξύλο με μεγάλη πυκνότητα και καταρρέει δύσκολα. Το εγκάρδιο αντιστέκεται στον εμποτισμό, αλλά το σομφό είναι διαπερατό. Παρουσιάζει αντοχή στους μύκητες και στους τερμίτες, όμως είναι ευαίσθητο σε προσβολές εντόμων. Η πριονόσκονη μπορεί να προκαλέσει ενοχλήσεις στο λαιμό και στη μύτη. Η ξυλεία του είδους χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της αμερικανικής καρυδιάς, αλλά είναι ακριβότερη και διατίθεται σε μικρότερες ποσότητες.

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται ως ξυλεία κατασκευών, σε μέρη οχημάτων, για κατασκευή επίπλων, πατωμάτων, σε εσωτερικές διακοσμήσεις, για ξυλόφυλλα, αντικολλητά, κιβώτια, στη ναυπηγική, για αθλητικά είδη, μουσικά όργανα, παιχνίδια, ξυλουργικά, τορνευτά (Titmuss, 1971; Bolza & Keating, 1972; Traboulay, 1998; Τσουμής, 2000).

			25. Microberlina brazzavilensis (Zebrano)

			Δομή: Το σομφό ξύλο έχει πλάτος 5-7,5 εκ., είναι κίτρινο – καφέ με πορτοκαλί απόχρωση και διακρίνεται σαφώς από το κόκκινο – καφέ εγκάρδιο. Πιθανώς να εμφανίζονται διάφορα σημάδια ή ραβδώσεις. Το ξύλο είναι συνήθως ευθύϊνο και σπάνια οι ίνες είναι διασταυρωμένες ή κυματοειδείς. Η υφή του είναι καλή. Είναι διασπορόπορο πλατύφυλλο με πόρους μεγάλους, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι μόνοι, σπανιότερα πολλαπλοί και διακρίνονται εύκολα με γυμνό μάτι. Οι τυλώσεις είναι πολύ σπάνιες. Οι ακτίνες διακρίνονται με γυμνό μάτι. Οι αυξητικοί δακτύλιοι είναι ευδιάκριτοι. Το παρέγχυμα είναι παρατραχειακό πτερυγιοειδές, σπανιότερα ενωμένο ή αποτραχειακό διάσπαρτο σε αθροίσματα (ασυνεχείς και κυματοειδείς εφαπτομενικές γραμμές) και διακρίνεται με γυμνό μάτι.

			Ιδιότητες: Το ξύλο τεμαχίζεται μάλλον αργά, εξαιτίας της συχνής υπερβολικής σκληρότητας. Ξηραίνεται αργά, ιδιαίτερα όταν είναι σε παχιά τεμάχια, με ελαφριά παραμόρφωση. Πρέπει να στοιβάζεται με προσοχή. Είναι αρκετά σκληρό για να κατεργαστεί με μηχανήματα αλλά και με εργαλεία και προκαλεί καταστροφές των αιχμών, πιθανώς γιατί περιέχει σιλικόνη. Παρ ‘αυτά, γωνία κοπής 15 0 δίνει βελτιωμένα αποτελέσματα. Λειαίνεται εύκολα, αλλά οι συστρεφόμενες ίνες μπορεί να προκαλέσουν αυλακιά στην επιφάνεια. Πριονίζεται καλά όταν ξηραθεί. Συγκρατεί καλά τα καρφιά και τις βίδες και δε σχίζεται όταν καρφώνεται. Παρουσιάζει μεγάλη ελαστικότητα και μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Το σημείο κορεσμού των ινών είναι χαμηλό. Η ξυλεία βάφεται και συγκολλιέται καλά, δε στιλβώνεται όμως εύκολα. Αντέχει στη φθορά και είναι άτρωτο σε επιθέσεις τερμιτών, αλλά μερικές φορές προσβάλλεται από άλλα έντομα. Το σομφό εμποτίζεται εύκολα, ενώ το εγκάρδιο πολύ δύσκολα. Παρουσιάζει καλή αντοχή σε κρούση, όμως έχει μέτριες ιδιότητες κάμψης.

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σε οικοδομικές κατασκευές αντοχής, για κατασκευή επίπλων, πατωμάτων, σκαλών, ως ξυλεία μεταλλείων, στη ναυπηγική, για ξυλόφυλλα και αντικολλητά (κύρια χρήση), για χαρτοπολτό, χειρολαβές, σε μέρη οχημάτων, σε εσωτερικές επενδύσεις, για παιχνίδια, είδη σκι, ξυλουργικά, τορνευτά, στο μοντελισμό (Bolza & Keating, 1972; Τσουμής, 2000).

			26. Morus mesozygia (Difou)

			Δομή: Το σομφό είναι ωχρό γκρι ως άσπρο, πολύ πλατύ στα νεαρά δέντρα. Το εγκάρδιο είναι κίτρινο όταν είναι φρεσκοκομμένο και σκουραίνει με την πάροδο του χρόνου σε καφέ. Το ξύλο είναι επιφανειακά στρεψόϊνο. Παρατηρείται μια διάστικτη επιφάνεια. Πρόκειται για διασπορόπορο πλατύφυλλο με πόρους μικρούς ως μέτριους που διακρίνονται με γυμνό μάτι, είναι μάλλον αραιοί και έχουν άφθονες τυλώσεις. Οι ακτίνες δύσκολα διακρίνονται με γυμνό μάτι. Οι αυξητικοί δακτύλιοι είναι ασαφείς. Το παρέγχυμα είναι ταινιοειδές, έντονο, σε πλατιές κυματοειδείς ταινίες και διακρίνεται εύκολα με γυμνό μάτι.

			Ιδιότητες: Η ξυλεία είναι πολύ σκληρή και βαριά. Ξηραίνεται και πριονίζεται καλά. Κατεργάζεται εύκολα με τα περισσότερα εργαλεία και μηχανήματα, αλλά προκαλεί μικρή άμβλυνση των αιχμών τους. Κατά την κοπή, θα πρέπει η γωνία να μειωθεί στις 150 για να περιοριστούν οι ζημιές. Καρφώνεται και συγκρατεί τις βίδες ικανοποιητικά. Στιλβώνεται, μπορεί να συγκολληθεί καλά και βάφεται εύκολα. Παρουσιάζει αρκετά μεγάλη αντοχή στη φθορά. Το σομφό είναι μέτρια ανθεκτικό στον εμποτισμό, σε αντίθεση με το εγκάρδιο που είναι πολύ ανθεκτικό. Το ξύλο προσβάλλεται από έντομα και θαλασσινούς οργανισμούς και είναι ανθεκτικό στη φωτιά.

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σε οικοδομικές κατασκευές αντοχής, για κατασκευή επίπλων, πατωμάτων, ως ξυλεία μεταλλείων, σε μέρη οχημάτων, για στρωτήρες σιδηρόδρομων, στύλους, γεωργικά εργαλεία, για παιχνίδια, ξυλουργικά, αθλητικά είδη, ξυλόγλυπτα (Bolza & Keating, 1972; Τσουμής, 2000).

			27. Nauclea diderrichii (Opepe)

			Δομή: Το σομφό έχει πάχος 2,5-5 εκ. και είναι άσπρο, ωχρό κίτρινο ροζ ή γκρι. Ξεχωρίζει σαφώς από το εγκάρδιο, το οποίο είναι πορτοκαλί ή χρυσίζον κίτρινο, αλλά σκουραίνει μετά από έκθεση του στο περιβάλλον. Το ξύλο είναι συνήθως στρεψόϊνο αλλά ενίοτε παρουσιάζονται ακανονιστίες στη διάταξη των ινών και η υφή είναι τραχιά ως μέτρια. Η επιφάνεια του είναι γυαλιστερή. Είναι πιθανό να συμβούν σφάλματα όπως κοκκινωπά κοκκώδη συσσωματώματα ή σχισμές στο εγκάρδιο. Οι αυξητικοί δακτύλιοι είναι αρκετά εμφανείς. Είναι διασπορόπορο πλατύφυλλο, με πόρους οι οποίοι είναι μέτριοι ως λίγοι σε αριθμό, μέτριοι σε μέγεθος, ορατοί στο γυμνό μάτι και μερικοί έχουν τυλώσεις. Σχεδόν αποκλειστικά εμφανίζονται μόνοι στη διάταξη τους. Οι ακτίνες διακρίνονται με φακό.

			Ιδιότητες: Το είδος ποικίλει ανάλογα με την προέλευση, όσον αφορά στην πυκνότητα, τη δύναμη και άλλες ιδιότητες, αλλά γενικά είναι ένα μέτρια σκληρό και βαρύ ξύλο. Ξηραίνεται αργά, χωρίς σημαντικές φθορές. Απαιτείται προσοχή, όμως όταν ξηραθεί προκύπτει ένα πολύ σταθερό ξύλο. Όταν πριονίζεται συνίσταται αργή τροφοδότηση και γωνία 170. Η ξυλεία κατεργάζεται καλά με εργαλεία και μηχανές, ενώ συνίσταται γωνία κοπής 10 0 για να αποφεύγονται τυχόν ζημίες. Βάφεται ικανοποιητικά, όταν προηγουμένως έχει εμποτιστεί με συντηρητικές ουσίες και συγκολλιέται καλά. Όταν καρφώνεται έχει μικρή τάση να σχίζεται, παρ’ αυτά συγκρατεί καλά τα καρφιά. Έχει μεγάλη αντοχή σε έντομα, ιδιαίτερα σε αυτά του γένους Anobium, στους τερμίτες και στους θαλασσινούς οργανισμούς. Το σομφό είναι διαπερατό, αλλά το εγκάρδιο παρουσιάζει αντίσταση στον εμποτισμό. Πρόκειται για σταθερό ξύλο. Κάποια αλκαλοειδής ουσία που περιέχει μπορεί να έχει δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία των εργαζoμένων.

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σε εξωτερικές χρήσεις π.χ. σε λιμενικές εγκαταστάσεις, σε οικοδομικές κατασκευές, για κατασκευή επίπλων, δαπέδων (έχει μεγάλη διακοσμητική άξια στην κατασκευή δαπέδων), παραθύρων, σε εσωτερικές επενδύσεις, για στύλους, βαγόνια, στρωτήρες σιδηρόδρομων, στη ναυπηγική, για ξυλόφυλλα, ως ξυλεία μεταλλείων, για παιχνίδια, αθλητικά είδη, ξυλουργικά (Titmus, 1971; Bolza & Keating, 1972; Τσουμής, 2000).

			28. Ochroma lagopus (Balsa)

			Δομή: Το ξύλο έχει χρώμα λευκό, ροζ – λευκό ή καφέ - λευκό και η επιφάνεια του είναι κάπως βελούδινη. Είναι ευθύϊνο και η υφή του είναι τραχιά. Είναι διασπορόπορο πλατύφυλλο, με πόρους οι οποίοι είναι μόνοι και πολλαπλοί, μεγάλοι και μικροί και διακρίνονται με γυμνό μάτι. Οι αυξητικοί δακτύλιοι λείπουν ή είναι αμυδρά ορατοί. Οι ακτίνες συνήθως φαίνονται με γυμνό μάτι, αλλά όχι στην ακτινική επιφάνεια. Είναι το ελαφρύτερο ξύλο που υπάρχει και το πιο μαλακό. Το παρέγχυμα δε διακρίνεται με φακό.

			Ιδιότητες: Είναι ξύλο που ξηραίνεται αρκετά καλά, όταν πρόκειται για φυσική ξήρανση. Κατά την τεχνητή ξήρανση όμως, καθώς και σε διαδικασίες εμποτισμού παρουσιάζει τάσεις κατάρρευσης. Η κατεργασία πρέπει να γίνεται με καλά ακονισμένα εργαλεία για να μη ρυτιδώνεται και να μη σπάει στις άκρες, γιατί είναι πολύ μαλακό. Δε συγκρατεί τα καρφιά και τις βίδες και έχει χαμηλή μηχανική αντοχή. Μπορεί να συγκολληθεί και να βαφτεί καλά. Έχει καλές ηχομονωτικές και θερμομονωτικές ιδιότητες. Αν εμποτιστεί με συντηρητικές ουσίες γίνεται κατάλληλο για χρήσεις σε επαφή με το νερό. Είναι ευαίσθητο σε προσβολές μυκήτων.

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σε κατασκευές «sandwich» (εσωτερικά αεροπλάνων κ.λπ.), μοντέλα αεροπλάνων, για θερμομονωτικές και ηχομονωτικές πλάκες, σχεδίες, σωσίβια, παιχνίδια και άλλες ελαφρές κατασκευές (Titmuss, 1971; U.S.D.A., 1974; Τσουμής, 2000).

			29. Parashorea plicata (Seraya Lauan white)

			Δομή: Έχει χρώμα χρυσοκαστανό ανοιχτό. Είναι διασπορόπορο πλατύφυλλο με πόρους οι οποίοι είναι μέτριοι ως μεγάλοι, μόνοι και πολλαπλοί, από τους οποίους πολλοί έχουν τυλώσεις και διακρίνονται με γυμνό μάτι. Οι ακτίνες διακρίνονται δύσκολα με γυμνό μάτι.

			Ιδιότητες: Ξηραίνεται με σχετική δυσκολία, αλλά κατεργάζεται εύκολα. Συγκρατεί καρφιά και μπορεί να συγκολληθεί αρκετά καλά. Παρουσιάζει αντίσταση στον εμποτισμό. Βάφεται και στιλβώνεται ικανοποιητικά. Δεν είναι ανθεκτικό σε προσβολές (ιδίως το σομφό ξύλο).

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για πατώματα, σε καταστρώματα πλοίων, για αντικολλητά, ξυλουργικά (Τσουμής, 2000).

			30. Pterocarpus soyauxii (Padauk)

			Δομή: Το σομφό έχει συνήθως πλάτος 10-20 εκ. και είναι άσπρο όταν είναι φρεσκοκομμένο, ενώ στη συνέχεια παίρνει ένα καφέ-κίτρινο ή γκρι χρώμα. Το εγκάρδιο είναι κόκκινο ή πορτοκαλί-ροζ, που σκουραίνει όταν ξηραίνεται αλλά ξεθωριάζει πάλι με την πάροδο του χρόνου. γενικά το χρώμα του ξύλου είναι κοκκινωπό με άτονες, σκοτεινόχρωμες ραβδώσεις. Το ξύλο είναι ευθύϊνο ή ελαφρώς στρεψόϊνο και η υφή του είναι καλή ως μέτρια. Όταν είναι φρεσκοκομμένο παρουσιάζει μια ελαφρώς αρωματική οσμή. Είναι διασπορόπορο πλατύφυλλο, με πόρους οι οποίοι είναι αραιοί, μεγάλοι, μόνοι και πολλαπλοί, χωρίς τυλώσεις και διακρίνονται εύκολα με γυμνό μάτι. Οι αυξητικοί δακτύλιοι δεν είναι ορατοί με γυμνό μάτι. Οι ακτίνες διακρίνονται με φακό. Το παρέγχυμα είναι παρατραχειακό πτερυγιοειδές, αρκετές φορές ενωμένο και διακρίνεται με γυμνό μάτι. Οι κυτταρικές κοιλότητες περιέχουν κάποια κολλώδη ουσία.

			Ιδιότητες: Πριονίζεται αργά αλλά καλά, αναδίδοντας μια δυσάρεστη οσμή. Τα πριονίδια είναι πιθανό να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα. Ξηραίνεται αργά, χωρίς φθορά, ακόμα και όταν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές. Πρόκειται για πολύ σταθερό ξύλο. Οι συστρεφόμενες ίνες ίσως να δημιουργήσουν πρόβλημα κατά την κατεργασία. Βάφεται ικανοποιητικά αλλά απαιτεί εμποτισμό. Το εγκάρδιο είναι αρκετά αδιαπέρατο ενώ το σομφό μέτρια. Συγκρατεί καρφιά και βίδες, όμως τείνει να σχίζεται σε μικρότερες διαστάσεις. Είναι πολύ ανθεκτικό στους τερμίτες. Τα κορμοτεμάχια μπορούν να διατηρηθούν για μεγάλες περιόδους χωρίς υποβάθμιση της ποιότητάς τους.

			Χρήσεις: Είναι καλό για ξυλόφυλλα, κυρίως διακοσμητικά, για κατασκευή επίπλων, δαπέδων, σκάλων, στη ναυπηγική, για στρωτήρες σιδηροδρόμων, στύλους, χειρολαβές, σε μέρη οχημάτων, σε οικοδομικές κατασκευές αντοχής, για αθλητικά είδη, μουσικά όργανα, παιχνίδια, ξυλουργικά, σε εσωτερικές επενδύσεις (Bolza & Keating, 1972; Τσουμής, 2000).

			31. Shorea pauciflora (Meranti Lauan Dark-Red)

			Δομή: Έχει χρώμα χρυσοκαστανό, σχετικά σκοτεινό. Πρόκειται για διασπορόπορο πλατύφυλλο με πόρους, οι οποίοι είναι μεγάλοι και μέτριοι, μόνοι και πολλαπλοί, πολλοί με τυλώσεις και διακρίνονται εύκολα με γυμνό μάτι. Οι ακτίνες δε διαφαίνονται εύκολα.

			Ιδιότητες: Παρουσιάζει μέτρια μηχανική αντοχή, αλλά καλή αντοχή σε αποτριβή. Ξηραίνεται σχετικά γρήγορα με λίγη φθορά και έχει ικανοποιητική σταθερότητα διαστάσεων. Κατεργάζεται σχετικά εύκολα και παρουσιάζει αρκετά μεγάλη διάρκεια. Ανθίσταται στον εμποτισμό. Βάφεται καλά, συγκρατεί καρφιά και βίδες και μπορεί να συγκολληθεί καλά. 

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σε οικοδομικές κατασκευές, για έπιπλα, σε γέφυρες, για αντικολλητά, ως διακοσμητικό (Τσουμής, 2000).

			32. Swietenia spp.(μαόνι)

			Είδη: Swietenia macrophylla (αμερικανικό μαόνι), S. Mahogany.

			Δομή: Το εγκάρδιο ποικίλει από ένα ωχρό ως βαθύ κόκκινο – καφέ. Το ξύλο είναι γενικότερα περισσότερο ευθύϊνο από το Αφρικάνικο Μαόνι αλλά παρουσιάζει μια ποικιλία σχεδίων. Είναι στιλπνό, ελκυστικό εμφανισιακά και δεν έχει κάποια ιδιαίτερη οσμή ή γεύση. Πρόκειται για διασπορόπορο πλατύφυλλο με πόρους μέτριους σε μέγεθος, όχι πολλούς, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι πολλαπλοί και λίγοι μόνοι και διακρίνονται με γυμνό μάτι. Οι ακτίνες δύσκολα διακρίνονται με γυμνό μάτι. Το παρέγχυμα είναι αποκλειστικά οριακό, έντονο και διακρίνεται με γυμνό μάτι. 

			Ιδιότητες: Έχει μεγάλη διαστασιακή σταθερότητα και ξηραίνεται σχετικά γρήγορα και σχεδόν χωρίς φθορά. Κάμπτεται αρκετά καλά. Κατεργάζεται εύκολα με εργαλεία και βάφεται πολύ καλά. Δεν έχει μεγάλη διάρκεια και δεν είναι ανθεκτικό σε προσβολές μυκήτων, εντόμων κ.λπ.

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για κατασκευή επίπλων, σε εσωτερικές διακοσμήσεις, για ξυλόφυλλα, στη ναυπηγική, για ξυλουργικά, κουτιά, σε έλικες ελικόπτερων και γενικά σε όσες χρήσεις απαιτείται ένα ελκυστικό και διαστασιακά σταθερό ξύλο. Δε χρησιμοποιείται σε εξωτερικές κατασκευές (U.S.D.A., 1974; Τσουμής, 2000).

			Τα μαόνια θεωρούνται παγκοσμίως ως το πολυτιμότερο είδος ξύλου στην επιπλοποιία και την ξυλουργική. Η διαχρονική αξία τους στην Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά, καθώς και η περιορισμένη διαθεσιμότητά τους, ανάγκασε την αγορά να αποδεχτεί στο παρελθόν αρκετά παρόμοια ξύλα ως «μαόνια». Παράλληλα, περισσότερα από 60 είδη ξύλων από διάφορες περιοχές της γης διακινούνται στην παγκόσμια αγορά ως υποκατάστατα των μαονιών, χάρη στη σχετική χρωματική ομοιότητά τους με τα αυθεντικά μαόνια. Τα αυθεντικά μαόνια είναι τα ξύλα των ειδών Swietenia mahogany Jacq. και Swietenia macrophylla King. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα των αυθεντικών μαονιών ανάγκασε στο παρελθόν την αγορά να αποδεχτεί ως «μαόνια» ξύλα παρόμοια σε ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Τα μαόνια αυτά (μαονοειδή) ανήκουν στα γένη Khaya, Endandrophragma, Shorea και Azadirachta. Τα ψευδομαόνια του εμπορίου ανήκουν στα γένη Guarea, Turraeanthus, Tieghemella, Tarrietia κ.ά. από την Αφρική, Carapa, Cedrela, Simaruba, Cybistax, Plathymenia κ.ά. από την κεντρική και νότια Αμερική και Azadirachta, Melia, Dysoxylum, Chukrasia, Pentace, Tarrietia κ.ά. από την Ασία – Ωκεανία (Αϊδινίδης & Βασιλείου, 2007). Αξονικές (ακτινικές/εφαπτομενικές) τομές των μαονιών, μαονοειδών και ψευδομαονιών δείχνονται στην Εικόνα 8.2 (Αϊδινίδης & Βασιλείου, 2007).

			American (Swietenia mahogany)[image: ] American (Swietenia macrophylla)[image: ] African (Khaya ivorensis)[image: ] African (Khaya grandifoliola)[image: ] African (Khaya senegalensis)[image: ] Tiama (Endandrophragma angolense)[image: ] Kosipo (Endandrophragma candolei)[image: ] Sapeli (Endandrophragma cylindricum)[image: ] Sipo (Endandrophragma utile)[image: ] Light red Meranti (Shorea balangeran)[image: ] Meranti punai (Shorea albida)[image: ] Meranti tembaga (Shorea albida)[image: ] Balau–Bangirai (Shorea laevifolia)[image: ] Red balau (Shorea glauca)[image: ] Dark red Meranti (Shorea panciflora)[image: ] Bosse (Guarea cedrata)[image: ] Avodire (Turraeanthus africanus)[image: ] Makore (Tieghemella Africana)[image: ] Niangon (Tarrietia utilis)[image: ] Ocoume (Aucumea kleineana)[image: ] Doussie (Afzelia Africana)[image: ] Moabi (Bailonella toxisperma)[image: ] Andiroba (Carapa guianensis)[image: ] Cedrela Brazilian (Cedrela odorata)[image: ] Cedrela (Cedrela fissilis)[image: ] Primavera (Cybistax don-Smithii)[image: ] Amarelo (Plathymenia reticulate)[image: ] Amendoin (Pterogyne nitens)[image: ] Macacauba (Platymiscium pinnatum)[image: ] Abarco (Cariniana legalis)[image: ] Chikrassy (Chucrasia tabularis)[image: ] Mengkulang (Tarrietia javanica)[image: ] Jarrach (Eucalyptus marginata)[image: ] Bangalay (Eucalyptus botryoides[image: ] 

			Εικόνα ٨.٢ Αξονικές σχεδιάσεις ξυλοφύλλων μαονιών και ψευδο-μαονιών (Αϊδινίδης & Βασιλείου, ٢٠٠٧).

			33. Tarrietia densiflora (Niangon)

			Δομή: Το σομφό έχει πλάτος 2,5-5 εκ. είναι λευκό και ξεχωρίζει εμφανώς από το εγκάρδιο, το οποίο έχει χρώμα χάλκινο – καφέ ως ροζ. Το ξύλο είναι στρεψόϊνο με ακανόνιστες ίνες και η υφή του είναι μέτρια έως τραχιά. Παρουσιάζει ωραία σχεδίαση σε ακτινικές επιφάνειες (εναλλασσόμενες ταινίες διαφορετικής στιλπνότητας). Είναι συχνά κολλώδες ή γλοιώδες εξαιτίας των ρητινωδών εκχυλισμάτων. Είναι διασπορόπορο πλατύφυλλο, με πόρους αραιούς, μάλλον ανομοιόμορφα διάσπαρτους, μόνους και πολλαπλούς, μεγάλους, με μερικές τυλώσεις και διακρίνονται εύκολα με γυμνό μάτι. Οι ακτίνες διακρίνονται πολύ εύκολα με γυμνό μάτι.

			Ιδιότητες: Μοιάζει με το Αφρικάνικο Μαόνι, αλλά είναι βαρύτερο και τραχύτερο. Έχει μηχανική αντοχή όμοια με του μαονιού και είναι ανθεκτικό σε κρούση. Ξηραίνεται αργά, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και με μικρή τάση για σχίση και υποβάθμιση. Πριονίζεται εύκολα, αλλά η ξυλόσκονη που υπάρχει στη λάμα του πριονιού και στην πριονισμένη επιφάνεια προκαλεί υπερθέρμανση στο πριόνι. Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με την ευκολία κατεργασίας, αλλά γενικά θεωρείται ότι κατεργάζεται μέτρια ως ικανοποιητικά. Η κατεργασία του είναι ιδιαίτερα δύσκολη όταν το ξύλο περιέχει μεγάλα ποσά ρητίνης. Η βαφή και η συγκόλληση είναι σχετικά δύσκολες, αλλά μπορούν να βελτιωθούν με χημικά μέσα, όπως προετοιμασία των επιφανειών με επάλειψη καυστικής σόδας ή αμμωνίας. Αντικρουόμενες είναι επίσης και οι απόψεις που αφορούν τη διάρκεια του. Η περίσσεια κόμμεων περιστασιακά ίσως προκαλέσει προβλήματα. Το σομφό είναι μέτρια ανθεκτικό ενώ το εγκάρδιο πολύ ανθεκτικό στον εμποτισμό.

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σε ελαφριές και βαριές οικοδομικές κατασκευές, για κατασκευή επίπλων, δαπέδων, στη ναυπηγική, ως ξυλεία μεταλλείων, σε μέρη οχημάτων, για λαβές εργαλείων, δοκούς, κιβώτια πυρομαχικών, για ξυλόφυλλα και αντικολλητά, για κατασκευή παιχνιδιών. Αντικαθιστά επιπλέον το μαόνι σε ξυλουργικές και διακοσμητικές κατασκευές (όταν δεν είναι πολύ ρητινώδες) (Bolza & Keating, 1972; Τσουμής, 2000).

			34. Tectona grandis (Teak)

			Δομή:Το σομφό ξύλο έχει πάχος ως 2,5 εκ., είναι λευκό ως κιτρινωπό και ξεχωρίζει από το εγκάρδιο, το οποίο είναι σκούρο ή χρυσίζον καφέ και γίνεται σκουρότερο όταν εκτίθεται στο περιβάλλον. Το εγκάρδιο ενίοτε εμφανίζει σκούρες κηλίδες. Η υφή του είναι βαθμιαία τραχιά και η επιφάνεια ελαιώδης. Πρόκειται για δακτυλιόπορο πλατύφυλλο, με πόρους οι οποίοι στην αρχή είναι μεγάλοι και γίνονται βαθμιαία μικρότεροι και πολύ μικροί προς το τέλος του αυξητικού δακτυλίου και είναι μόνοι και πολλαπλοί. Παρατηρούνται άφθονες τυλώσεις. Οι αυξητικοί δακτύλιοι είναι ευδιάκριτοι. Οι ακτίνες διακρίνονται με γυμνό μάτι. Το παρέγχυμα είναι αρχικό, παρατραχειακό κυκλικό και στους μεγάλους πόρους διακρίνεται με γυμνό μάτι, ενώ στους άλλους δε διακρίνεται ούτε με φακό.

			Ιδιότητες: Είναι ξύλο με μέτριο βάρος ως βαρύ και με μέτρια σκληρότητα ως σκληρό. Ξηραίνεται χωρίς σημαντική φθορά και έχει μικρή ρίκνωση. Είναι ξύλο με μεγάλη σταθερότητα διαστάσεων. Καρφώνεται και βάφεται καλά και η κατεργασία του είναι σχετικά εύκολη. Επίσης, μπορεί να συγκολληθεί ικανοποιητικά. Είναι ανθεκτικό σε θαλασσινούς οργανισμούς, εκτός από το ξύλο που προέρχεται από νεαρά δέντρα. Παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση στον εμποτισμό και είναι ανθεκτικό σε χημικές ουσίες. Περιέχει μια κολλώδη ουσία, η οποία το κάνει ανθεκτικό σε ορισμένα σκουλήκια και σκαθάρια, όχι όμως και άτρωτο. Μπορεί να προκαλέσει δερματίτιδα. Όταν έρχεται σε επαφή με μέταλλα δεν προκαλεί σκούριασμα. Ουσιαστικά είναι ένα από τα πολύτιμα ξύλα, αλλά η χρήση του περιορίζεται από τη σπανιότητα του και το υψηλό κόστος του.

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή επίπλων, παρκέτων, στη ναυπηγική, για αντικολλητά, ξυλόφυλλα, ως ξυλεία μεταλλείων, στην ξυλογλυπτική, για παιχνίδια, τορνευτά, μουσικά όργανα, σε εσωτερικές διακοσμήσεις, σε οικοδομικές κατασκευές, για στύλους (Bolza & Keating, 1972; U.S.D.A., 1974; Τσουμής, 2000).

			35. Terminalia ivorensis (Framire, Idigbo)

			Δομή: Το σομφό είναι κίτρινο – καφέ ή ανοιχτό ροζ – καφέ και δεν ξεχωρίζει εμφανώς από το εγκάρδιο, το οποίο είναι συνήθως ωχρό κίτρινο – καφέ, ενίοτε με μια ροζ χροιά. Παρατηρούνται εναλλασσόμενες ταινίες διαφορετικής στιλπνότητας (σε ακτινικές επιφάνειες). Πρόκειται για διασπορόπορο πλατύφυλλο με πόρους μεγάλους, μάλλον πολλούς, μόνους και πολλαπλούς, που διακρίνονται εύκολα με γυμνό μάτι και αρκετοί έχουν τυλώσεις. Οι ακτίνες δύσκολα διακρίνονται με γυμνό μάτι. Το παρέγχυμα είναι παρατραχειακό κυκλικό ή μονόπλευρο, όχι έντονο και διακρίνεται με φακό. (Σπάνια μπορεί να υπάρχει οριακό παρέγχυμα, ορατό με γυμνό μάτι).

			Ιδιότητες: Είναι ξύλο με μέτριο βάρος και σκληρότητα. Παρουσιάζει όχι ιδιαίτερα καλές ιδιότητες αντοχής. Το πριονίδι έχει αναφερθεί ότι προκαλεί δερματίτιδες και αναπνευστικές ενοχλήσεις σε μερικά άτομα.

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για κατασκευή επίπλων, δαπέδων, σε εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις, για πολτό, σε οικοδομικές κατασκευές, στη ξυλουργική, στη ναυπηγική, στη ξυλογλυπτική (Traboulay, 1998; Τσουμής, 2000).

			36. Terminalia superba (Frake, Afara, Limba)

			Δομή: Το σομφό έχει πάχος 12,5-15 εκ. και δεν ξεχωρίζει από το εγκάρδιο. Το χρώμα ποικίλει από γκρι ως ροζ – λευκό όταν είναι φρεσκοκομμένο και έπειτα σκουραίνει και γίνεται κόκκινο – καφέ. Περιστασιακά μπορεί να έχει μαύρες, ακανόνιστες λωρίδες που κάνουν το ξύλο ιδιαίτερα ελκυστικό. Ανάλογα με την προέλευση μερικοί κορμοί περιέχουν μια ακανόνιστη σχεδόν «καρδιά», που ίσως είναι εύθραυστη. Είναι ευθύϊνο ή στρεψόϊνο και η υφή του είναι μέτρια τραχιά. Οι αυξητικοί δακτύλιοι είναι συνήθως πλατιοί και ευδιάκριτοι. Είναι διασπορόπορο πλατύφυλλο, με πόρους οι οποίοι είναι λίγοι σε αριθμό, ορατοί στο γυμνό μάτι και είναι αρμονικά κατανεμημένοι: είτε είναι μόνοι είτε σε μικρές ακτινικές ομάδες. Οι τυλώσεις είναι μάλλον σπάνιες. Οι ακτίνες είναι ομαλές και μόλις ορατές με έναν απλό μεγεθυντικό φακό. Το παρέγχυμα είναι παρατραχειακό πτερυγιοειδές, συχνά ενωμένο και διακρίνεται με γυμνό μάτι. Εάν το σκούρο ξύλο καταλαμβάνει μεγάλο ποσοστό του κορμού, τότε πωλείται ξεχωριστά. Τα ακτινικά κύτταρα είναι γεμάτα με μια κίτρινη, κολλώδη ουσία.

			Ιδιότητες: Τα κορμοτεμάχια θα πρέπει να αποφλοιώνονται και να ψεκάζονται με εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα για να αποφεύγεται η σήψη. Το ξύλο ξηραίνεται εύκολα χωρίς σημαντική φθορά, παρά μόνο μικρές πιθανές στρεβλώσεις. Η ρίκνωση είναι μάλλον μικρή. Πρόκειται για πολύ σταθερό ξύλο. Μπορεί να ποικίλει σε πυκνότητα, αλλά κατεργάζεται σχετικά εύκολα και τεμαχίζεται εύκολα με εργαλεία και μηχανήματα. Εμποτίζεται σχετικά δύσκολα και καρφώνεται ικανοποιητικά, αλλά έχει τάση να σχίζεται. Βάφεται και συγκολλιέται καλά, αν έχει χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη γομωτική ουσία. Το σομφό είναι μέτρια διαπερατό, ενώ το εγκάρδιο είναι πολύ αδιαπέρατο. Για να γίνει σωστή επεξεργασία με συντηρητικά πρέπει να εφαρμοστούν μέθοδοι διαβροχής με πίεση για να επιτευχθεί σωστή διείσδυση της ουσίας. Θεωρείται ότι έχει καλές ιδιότητες για παραγωγή ξυλοφύλλων. Σε μεγάλους κορμούς η εύθραυστη καρδιά θα πρέπει να απομακρύνεται, γιατί ελαττώνει τη δύναμη και την αντοχή του ξύλου. Έχει μικρή αντοχή σε κάμψη. Δεν είναι ανθεκτικό σε προσβολές εντόμων, μυκήτων, τερμιτών και θαλάσσιων οργανισμών. Οι ακίδες (σχίζες) του ξύλου μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονές στο δέρμα.

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σε ελαφρές οικοδομικές κατασκευές, για κατασκευή επίπλων, δαπέδων, στη ναυπηγική, για ξυλόφυλλα, αντικολλητά, χαρτοπολτό, σε μέρη οχημάτων, για μοριοπλάκες, ινοπλάκες, στύλους, σε εσωτερικές επενδύσεις, για μουσικά όργανα, ξυλουργικά, παιχνίδια, τορνευτά (Titmuss, 1971; Bolza & Keating, 1972; U.S.D.A., 1974; Traboulay, 1998; Τσουμής, 2000).

			37. Triplochiton scleroxylon (Obeche)

			Δομή: Το χρώμα του ξύλου είναι κιτρινωπό. Πρόκειται για διασπορόπορο πλατύφυλλο, με πόρους οι οποίοι δεν είναι πολλοί, είναι μεγάλοι και μέτριοι, μόνοι και σπάνια πολλαπλοί, διακρίνονται εύκολα με γυμνό μάτι και αρκετοί έχουν τυλώσεις. Το παρέγχυμα είναι οριακό ασαφές.

			Ιδιότητες: Είναι ξύλο μάλλον ελαφρύ και όχι πολύ μαλακό. Κατεργάζεται εύκολα με κατάλληλα τροχισμένα εργαλεία, αλλιώς θρυμματίζεται. Ξηραίνεται χωρίς σημαντική φθορά. Παρουσιάζει καλή μηχανική αντοχή σε σχέση με το βάρος του. Εμποτίζεται δύσκολα και δεν αντέχει σε προσβολές εντόμων και μυκήτων (το σομφό μπορεί να παρουσιάσει κυάνωση). Καρφώνεται, βάφεται και στιλβώνεται ικανοποιητικά.

			Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σε ελαφρές οικοδομικές κατασκευές, για κατασκευή επίπλων, στη ναυπηγική, σε μέρη οχημάτων, για ξυλόφυλλα και αντικολλητά (στη μεσαία στρώση), χαρτοπολτό, σε εσωτερικές επενδύσεις, για μοριοπλάκες και ινοπλάκες, για παιχνίδια, ξυλουργικά, μουσικά όργανα, τορνευτά (Τσουμής 2000).

			Τιμές φυσικών (πυκνότητα, ρίκνωση, διαπερατότητα, διαστασιακή σταθερότητα) και μηχανικών ιδιοτήτων (εφελκυσμός, στατική κάμψη, θλίψη, διάτμηση, σκληρότητα, σχίση, κρούση) για διάφορα τροπικά ξύλα παρουσιάζονται στους πίνακες 8.1 και 8.2, αντίστοιχα. Αξονικές τομές (ακτινικές/εφαπτομενικές) των τροπικών ξύλων φαίνονται στην Εικόνα 8.3. 

			Στον Πίνακα 8.3 παρουσιάζεται η κατάταξη των διαφόρων τροπικών ξύλων σε κατηγορίες ανά ιδιότητα (πυκνότητα, φυσική αντοχή, δυνατότητα εμποτισμού, αντίσταση σε προσβολή εντόμων, μηχανική κατεργασία, δυνατότητα κάμψης και μηχανική αντοχή σε στατική κάμψη). Τέλος, στον πίνακα 8.4 παρουσιάζονται οι χρήσεις των διαφόρων κωνοφόρων και πλατύφυλλων ξύλων της εύκρατης ζώνης με διάκριση των βασικών χρήσεων του κάθε ξύλου (ΒΧ) και των δυνατών χρήσεων (ΔΧ).

			
				
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
							
							Είδος

						
							
							Πυκνότητα g/cm³

						
							
							Συνoλική ρίκνωση (٪)

						
							
							Διαπερατότητα (c.c./sec cm2 atm/cm), kα

						
							
							Διαστασιακή σταθερότητα

						
					

					
							
							
							rο

						
							
							R12-15

						
							
							Αξον.

						
							
							Ακτ.

						
							
							Εφ.

						
							
							Αξον.

						
							
							Ακτ.

						
							
							Εφ.

						
							
							RH 90-60%

						
					

					
							
							Acacia hockii

						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					

					
							
							Adina spp.

						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					

					
							
							Albizia glaberrina

						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					

					
							
							Allophylus spp.

						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					

					
							
							Anopyxis kleineana

						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					

					
							
							Afzelia africana

						
							
							-

						
							
							0,81

						
							
							-

						
							
							2,6

						
							
							4,3

						
							
							
							
							
							1,5

						
					

					
							
							Antiaris welwitschii

						
							
							-

						
							
							0,55

						
							
							-

						
							
							3,5

						
							
							5,8

						
							
							
							
							
							2,6

						
					

					
							
							Aucoumea klaineana

						
							
							0,41

						
							
							0,43

						
							
							0,2

						
							
							3,8

						
							
							5,7

						
							
							
							
							
					

					
							
							Baphia kirchii

						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					

					
							
							Canarium schweinfurthii

						
							
							0,45

						
							
							0,50

						
							
							-

						
							
							6,0

						
							
							8,7

						
							
							
							
							
							3,3

						
					

					
							
							Chlorophora excelsa

						
							
							0,60

						
							
							0,62

						
							
							0,1

						
							
							3,8

						
							
							5,5

						
							
							
							
							
							1,5

						
					

					
							
							Dalbergia latifolia

						
							
							0,80

						
							
							0,87

						
							
							-

						
							
							2,7

						
							
							5,8

						
							
							
							
							
							1,7

						
					

					
							
							Dumoria heckelii

						
							
							0,59

						
							
							0,62

						
							
							0,2

						
							
							4,7

						
							
							6,3

						
							
							
							
							
					

					
							
							Entandr. angolence

						
							
							0,52

						
							
							0,59

						
							
							-

						
							
							5,1

						
							
							7,6

						
							
							1200

						
							
							
							
							2,8

						
					

					
							
							Entandr. candollei

						
							
							0,65

						
							
							0,70

						
							
							-

						
							
							4,3

						
							
							6,0

						
							
							
							
							
					

					
							
							Entandr. cylindricum

						
							
							0,62

						
							
							0,65

						
							
							-

						
							
							5,4

						
							
							6,7

						
							
							150

						
							
							
							
							3,1

						
					

					
							
							Entandr. utile

						
							
							0,59

						
							
							0,63

						
							
							0,3

						
							
							5,0

						
							
							7,9

						
							
							16

						
							
							
							
							3,0

						
					

					
							
							Gonystylus bancanus

						
							
							0,55

						
							
							0,60

						
							
							-

						
							
							4,0

						
							
							9,4

						
							
							
							
							
							4,6

						
					

					
							
							Guibourtia ehie

						
							
							0,75

						
							
							0,78

						
							
							0,1

						
							
							4,2

						
							
							8,0

						
							
							
							
							
					

					
							
							Guibourtia tessmannii

						
							
							0,75

						
							
							0,87

						
							
							-

						
							
							6,2

						
							
							7,7

						
							
							
							
							
					

					
							
							Khaya ivorensis

						
							
							0,49

						
							
							0,51

						
							
							0,2

						
							
							3,2

						
							
							5,7

						
							
							
							
							
							2,4

						
					

					
							
							Lovoa trichilioides

						
							
							0,56

						
							
							0,60

						
							
							-

						
							
							3,9

						
							
							6,5

						
							
							
							
							
							2,2

						
					

					
							
							Mansonia altisima

						
							
							
							
							
							
							
							5,4

						
							
							
							
					

					
							
							Microberlina brazzavillensis

						
							
							0,69

						
							
							0,78

						
							
							-

						
							
							5,1

						
							
							8,0

						
							
							
							
							
					

					
							
							Morus mesozygia

						
							
							-

						
							
							0,85

						
							
							-

						
							
							3,5

						
							
							5,8

						
							
							
							
							
					

					
							
							Nauclea diderrichii

						
							
							-

						
							
							0,74

						
							
							-

						
							
							-

						
							
							7,5

						
							
							
							
							
							2,7

						
					

					
							
							Ochroma lagopus

						
							
							0,13

						
							
							0,16

						
							
							0,6

						
							
							2,4

						
							
							4,4

						
							
							1300

						
							
							
							
							2,6

						
					

					
							
							Parashorea plicata

						
							
							-

						
							
							0,53

						
							
							-

						
							
							-

						
							
							-

						
							
							
							
							
							2,4-3,4

						
					

					
							
							Pterocarpus soyauxii

						
							
							0,65

						
							
							0,70

						
							
							-

						
							
							3,0

						
							
							4,7

						
							
							0,01

						
							
							
							
					

					
							
							Shorea pauciflora

						
							
							-

						
							
							0,67

						
							
							-

						
							
							4,5

						
							
							8,2

						
							
							0,78

						
							
							
							
							3,0

						
					

					
							
							Swietenia macrophylla

						
							
							0,55

						
							
							0,60

						
							
							0,3

						
							
							3,2

						
							
							5,1

						
							
							12

						
							
							
							
					

					
							
							Tarrietia densiflora

						
							
							0,65

						
							
							0,70

						
							
							-

						
							
							3,6

						
							
							8,2

						
							
							
							
							
					

					
							
							Tectona grandis

						
							
							0,63

						
							
							0,67

						
							
							0,6

						
							
							3,0

						
							
							5,8

						
							
							7,9

						
							
							
							
							1,9

						
					

					
							
							Terminalia ivorensis

						
							
							0,50

						
							
							0,57

						
							
							-

						
							
							3,0

						
							
							4,5

						
							
							0,002

						
							
							
							
							1,6

						
					

					
							
							Terminalia superba

						
							
							0,57

						
							
							0,60

						
							
							0,2

						
							
							4,7

						
							
							5,5

						
							
							
							
							
							2,3

						
					

					
							
							Triplochiton scleroxylon

						
							
							0,35

						
							
							0,38

						
							
							0,2

						
							
							3,3

						
							
							5,6

						
							
							
							
							
							2,1

						
					

				
			

			Πίνακας ٨.١ Τιμές φυσικών ιδιοτήτων (πυκνότητα, ρίκνωση,διαπερατότητα, διαστασιακή σταθερότητα) τροπικών ξύλων (Scheiber, 1965; Smith & Lee, 1958; HMSO, 1972; Τσουμής, 2000).

			
				
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
							
							Είδος

						
							
							Εφελκυσμός, N/mm²

						
							
							Στατική κάμψη, N/mm²

						
							
							Θλίψη, N/mm²

						
							
							Διάτμηση N/mm²

						
							
							Σκληρότητα, Ν/mm²

						
							
							Σχίση, Ν/mm²

						
							
							Κρούση (J/cm2)

						
					

					
							
							
							║

						
							
							┴

						
							
							ΜΘ

						
							
							ΟΤΙ

						
							
							ΜΕ

						
							
							║

						
							
							┴

						
							
							
							║

						
							
							┴

						
							
							
					

					
							
							Adina spp.

						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					

					
							
							Albizia glaberrina

						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					

					
							
							Allophylus spp.

						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					

					
							
							Anopyxiskleineana

						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					

					
							
							Afzelia africana

						
							
							
							
							125

						
							
							
							15300

						
							
							68

						
							
							
							16

						
							
							
							
							
					

					
							
							Antiaris welwitschii

						
							
							
							
							70

						
							
							
							9500

						
							
							42

						
							
							
							11

						
							
							
							
							
					

					
							
							Aucoumea klaineana

						
							
							58

						
							
							1,8

						
							
							72

						
							
							
							3000

						
							
							39

						
							
							5,4

						
							
							6

						
							
							30

						
							
							12

						
							
							
							2,5

						
					

					
							
							Baphia kirchii

						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					

					
							
							Canarium schweinfurthii

						
							
							
							2,0

						
							
							69

						
							
							
							11000

						
							
							39

						
							
							
							
							47

						
							
							
							
							3,3

						
					

					
							
							Chlorophora excelsa

						
							
							79

						
							
							2,6

						
							
							113

						
							
							
							11500

						
							
							70

						
							
							
							11

						
							
							60

						
							
							33

						
							
							
							2,5

						
					

					
							
							Dalbergia latifolia

						
							
							
							6

						
							
							119

						
							
							
							12500

						
							
							60

						
							
							
							15

						
							
							67

						
							
							35

						
							
							
							8,5

						
					

					
							
							Dumoria heckelii

						
							
							78

						
							
							2,1

						
							
							98

						
							
							
							14000

						
							
							54

						
							
							
							8,5

						
							
							44

						
							
							26

						
							
							
							3,2

						
					

					
							
							Entandr. angolence

						
							
							
							2,1

						
							
							78

						
							
							
							10100

						
							
							48

						
							
							
							9,8

						
							
							61

						
							
							43

						
							
							
							4,4

						
					

					
							
							Entandr. candollei

						
							
							
							1,9

						
							
							90

						
							
							
							8100

						
							
							51

						
							
							
							6

						
							
							
							
							
							6,2

						
					

					
							
							Entandr. cylindricum

						
							
							88

						
							
							2,5

						
							
							111

						
							
							
							10000

						
							
							60

						
							
							8,5

						
							
							8,5

						
							
							76

						
							
							63

						
							
							
							7,0

						
					

					
							
							Entandr. utile

						
							
							110

						
							
							2,2

						
							
							99

						
							
							
							11500

						
							
							58

						
							
							90

						
							
							9,5

						
							
							46

						
							
							15

						
							
							
							4,0

						
					

					
							
							Gonystylus bancanus

						
							
							
							
							130

						
							
							
							15500

						
							
							71

						
							
							
							11

						
							
							25

						
							
							
							
					

					
							
							Guibourtia ehie

						
							
							133

						
							
							4

						
							
							135

						
							
							
							17100

						
							
							81

						
							
							
							13

						
							
							88

						
							
							39

						
							
							
							11,2

						
					

					
							
							Guibourtia tessmannii

						
							
							
							4,2

						
							
							143

						
							
							
							13000

						
							
							70

						
							
							
							10

						
							
							
							
							
							5,3

						
					

					
							
							Khaya ivorensis

						
							
							62

						
							
							2,0

						
							
							87

						
							
							
							10000

						
							
							46

						
							
							7

						
							
							8

						
							
							33

						
							
							14

						
							
							
							4,0

						
					

					
							
							Lovoa trichilioides

						
							
							106

						
							
							1,9

						
							
							82

						
							
							
							13000

						
							
							52

						
							
							8,5

						
							
							9

						
							
							51

						
							
							43

						
							
							
							8,7

						
					

					
							
							Mansonia

							altissima

						
							
							119

						
							
							2,3

						
							
							131

						
							
							
							12000

						
							
							66

						
							
							
							8

						
							
							76

						
							
							58

						
							
							
							6,5

						
					

					
							
							Microberlina brazzavillens

						
							
							
							3,5

						
							
							100

						
							
							
							11500

						
							
							50

						
							
							
							7,9

						
							
							51

						
							
							27

						
							
							
							5,9

						
					

					
							
							Morus mesozygia

						
							
							
							
							162

						
							
							
							14800

						
							
							94

						
							
							
							19

						
							
							
							
							
							3,4

						
					

					
							
							Nauclea

							trillesii

						
							
							
							
							130

						
							
							
							14100

						
							
							60

						
							
							
							
							
							
							
							4,0

						
					

					
							
							Ochroma lagopus

						
							
							75

						
							
							1,0

						
							
							19

						
							
							
							2600

						
							
							9,4

						
							
							1

						
							
							1,1

						
							
							10

						
							
							4,5

						
							
							
							2,2

						
					

					
							
							Parashorea plicata

						
							
							
							
							92

						
							
							
							11800

						
							
							50

						
							
							
							
							
							
							
					

					
							
							Pterocarpus soyauxii

						
							
							
							2,2

						
							
							138

						
							
							
							12700

						
							
							75

						
							
							
							7,9

						
							
							83

						
							
							44

						
							
							
							6,5

						
					

					
							
							Shorea pauciflora

						
							
							
							
							92

						
							
							
							11900

						
							
							53

						
							
							
							
							
							
							
					

					
							
							Swietenia macrophylla

						
							
							
							2,5

						
							
							85

						
							
							
							8500

						
							
							50

						
							
							9,8

						
							
							9,9

						
							
							44

						
							
							32

						
							
							
							5,3

						
					

					
							
							Tarrietia densiflora

						
							
							
							
							140

						
							
							
							11900

						
							
							60

						
							
							
							16

						
							
							
							
							
					

					
							
							Tectona grandis

						
							
							120

						
							
							4,2

						
							
							134

						
							
							
							14000

						
							
							66

						
							
							26

						
							
							9

						
							
							67

						
							
							28

						
							
							
							6,0

						
					

					
							
							Terminalia ivorensis

						
							
							
							2,4

						
							
							77

						
							
							
							9000

						
							
							48

						
							
							
							9

						
							
							59

						
							
							38

						
							
							
							3,5

						
					

					
							
							Terminalia superba

						
							
							105

						
							
							2,1

						
							
							111

						
							
							
							12500

						
							
							63

						
							
							8

						
							
							7,5

						
							
							58

						
							
							24

						
							
							
							5,0

						
					

					
							
							Triplochiton scleroxylon

						
							
							50

						
							
							1,3

						
							
							74

						
							
							
							6800

						
							
							40

						
							
							
							5,5

						
							
							31

						
							
							20

						
							
							
							3,0

						
					

				
			

			Πίνακας ٨.٢ Τιμές μηχανικών ιδιοτήτων τροπικών ξύλων (Scheiber, 1965; Vagenführ & Scheiber, 1974; Τσουμής, 2000).

			Acacia mearnsii (Mulla)[image: ] Afromorsia elata (Kokrodua)[image: ] Afzelia bipindensis (Doussie) [image: ] Antiaris africana (Ako)[image: ] Chlorophora excelsa (Iroko)[image: ] Aucoumea klaineana (Okoume)[image: ] Canarium schweinfurthii (Aiele)[image: ] Dalbergia variabilis (Rosewood)[image: ] Entrandrophragma angolense (Tiama)[image: ] Dumoria heckelii (Makore)[image: ] Entrandrophragma cylindricum (Sappelle)[image: ] Gonystylus bancanus (Ramin)[image: ] Guibourtia tessmannii (Bubinga)[image: ] Khaya ivorensis (Akajou)[image: ] Microberlina brazzavilensis (Zebrano)[image: ] Pterocarpus soyauxii (Padauk)[image: ] Tectona grandis (Teak)[image: ] Terminalia ivorensis Framire (Idigbo)[image: ] Terminalia superba (Limba)[image: ] Guibourtia chodatiana (Kurunai)[image: ] Guibourtia tessmanii (Kevazingo)[image: ] Parashorea lucida (Geradu)[image: ] Lovoa trichillioides (Tigerwood)[image: ] Nauclea diderrichii (Opepe)[image: ] Ochroma pyramidale (Balsa)[image: ] Albizia falcataria (Mollucana)[image: ] Milletia laurenti (Wenge)[image: ] Erythrophleum guineense (Tali)[image: ] Triplochiton scleroxylon (Obeche)[image: ] Shorea hypochra (Meranti)[image: ] Dalbergia latifolia (Ostindisher Palisander)[image: ] Dalbergia nigra (Rio Palisander)[image: ] Entrandrophragma utile (Sipo)[image: ] Guarea cedrata (Bosse)[image: ] Lovoa trichilioides (Dibetou)[image: ] Turraeanthus africanus (Avodire)[image: ] Mitragyna ciliate (Abura)[image: ] Aningeria robusta (Anigre)[image: ] Mansonia altissima (Bete)[image: ] Tarrietia utilis (Niangon)[image: ] Swietania mahagony (Maoni)[image: ] Adina microcephala (Mutumi)[image: ] Albizia ferruginea (Awiewfo-samina)[image: ] Parinari excelsa (Aimoradan)[image: ] Parashorea lucida (Geratu)[image: ]

			Εικόνα ٨.٣ Εμφάνιση (σχεδίαση) τροπικών ξύλων σε αξονικές τομές (Βουλγαρίδης, 2015; Wagenführ & Scheiber, 1974).

			
				
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
							
							Είδος

						
							
							Πυκνότητα

						
							
							Φυσική αντοχή

						
							
							Δυνατότητα εμποτισμού

						
							
							Αντίσταση από προσβολή εντόμων

						
							
							Μηχανική κατεργασία

						
							
							Δυνατότητα κάμψης

						
							
							Μηχανικές ιδιότητες

						
					

					
							
							Μ.Θ.

						
							
							Μ.Ε.

						
					

					
							
							ΤΡΟΠΙΚΑ ΞΥΛΑ

						
							
							
							
							
							
							
							
							
					

					
							
							Acacia hockii

						
							
							3

						
							
							Φ

						
							
							ΣΑ

						
							
							T

						
							
							Β

						
							
							-

						
							
							-

						
							
							-

						
					

					
							
							Adina spp.

						
							
							5

						
							
							ΠΑ

						
							
							-

						
							
							Τ

						
							
							C

						
							
							-

						
							
							-

						
							
							-

						
					

					
							
							Albizia glaberrina

						
							
							4

						
							
							ΑΝΦ

						
							
							ΑΔ

						
							
							Τ

						
							
							C

						
							
							ΜΙ

						
							
							-

						
							
							-

						
					

					
							
							Allophylus spp.

						
							
							4

						
							
							Φ

						
							
							ΑΔ

						
							
							-

						
							
							Α

						
							
							-

						
							
							-

						
							
							-

						
					

					
							
							Anopyxis kleineana

						
							
							5

						
							
							ΜΑΦ

						
							
							-

						
							
							Τ

						
							
							Β

						
							
							-

						
							
							-

						
							
							-

						
					

					
							
							Afzelia africana

						
							
							4

						
							
							ΠΑ

						
							
							ΑΔ

						
							
							PB,T

						
							
							D

						
							
							ΜΕ

						
							
							ΜΘ٣

						
							
							ΜΕ٣

						
					

					
							
							Antiaris welwitschii

						
							
							3

						
							
							Φ

						
							
							Δ

						
							
							AB,LB,PB

						
							
							B

						
							
							ΜΙ

						
							
							ΜΘ١

						
							
							ΜΕ٣

						
					

					
							
							Aucoumea klaineana

						
							
							2

						
							
							ΜΑΦ

						
							
							ΑΔ

						
							
							T

						
							
							D

						
							
							-

						
							
							ΜΘ١

						
							
							ΜΕ١

						
					

					
							
							Baphia kirchii

						
							
							6

						
							
							ΠΑ

						
							
							ΑΔ

						
							
							Τ

						
							
							Ε

						
							
							-

						
							
							
					

					
							
							Canarium schweinfurthii

						
							
							3

						
							
							Φ

						
							
							ΑΔ

						
							
							AB,PB

						
							
							B

						
							
							ΜΙ

						
							
							ΜΘ١

						
							
							ΜΕ٣

						
					

					
							
							Chlorophora excelsa

						
							
							3

						
							
							ΠΑ

						
							
							ΑΔ

						
							
							AB,LB,PB,T

						
							
							C

						
							
							ΜΙ

						
							
							ΜΘ٣

						
							
							ΜΕ٣

						
					

					
							
							Dalbergia latifolia

						
							
							4

						
							
							ΠΑ

						
							
							ΑΔ

						
							
							AB,PB

						
							
							D

						
							
							ΜΕ

						
							
							ΜΘ٣

						
							
							ΜΕ٣

						
					

					
							
							Dumoria heckelii

						
							
							3

						
							
							-

						
							
							ΜΔ

						
							
							ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΑΥ

						
							
							D

						
							
							ΜΕ

						
							
							-

						
							
							-

						
					

					
							
							Entandr. angolence

						
							
							4

						
							
							ΜΑΟΑ

						
							
							-

						
							
							Τ

						
							
							B

						
							
							-

						
							
							ΜΘ٣

						
							
							ΜΕ٢

						
					

					
							
							Entandr. candollei

						
							
							4

						
							
							ΜΑΟΑ

						
							
							ΣΑ

						
							
							-

						
							
							Α

						
							
							-

						
							
							-

						
							
							-

						
					

					
							
							Entandr. cylindricum

						
							
							4

						
							
							ΑΝΟΑ

						
							
							ΑΔ

						
							
							FB

						
							
							Β

						
							
							ΜΙ

						
							
							-

						
							
							-

						
					

					
							
							Entandr. utile

						
							
							4

						
							
							ΜΑΦ

						
							
							ΑΔ

						
							
							-

						
							
							Β

						
							
							ΜΕ

						
							
							ΜΘ٣

						
							
							ΜΕ٣

						
					

					
							
							Gonystylus bancanus

						
							
							-

						
							
							Φ

						
							
							Δ

						
							
							AB,PB

						
							
							C

						
							
							Κ

						
							
							ΜΘ٣

						
							
							ΜΕ٣

						
					

					
							
							Guibourtia ehie

						
							
							5

						
							
							ΑΝ

						
							
							ΜΔ

						
							
							T

						
							
							D

						
							
							-

						
							
							ΜΘ٣

						
							
							ΜΕ٣

						
					

					
							
							Guibourtia tessmannii

						
							
							5

						
							
							ΑΝ

						
							
							ΣΑ

						
							
							T,FB,AB,LB,JB,PB

						
							
							C

						
							
							-

						
							
							-

						
							
							-

						
					

					
							
							Khaya ivorensis

						
							
							3

						
							
							ΑΝ

						
							
							ΑΔ

						
							
							AB,LB,PB,T

						
							
							C

						
							
							ΜΙ

						
							
							-

						
							
							-

						
					

					
							
							Lovoa trichilioides

						
							
							3

						
							
							ΜΑ

						
							
							ΑΔ

						
							
							AB,LB,PB,T

						
							
							C

						
							
							ΜΙ

						
							
							ΜΘ٢

						
							
							ΜΕ٣

						
					

					
							
							Mansonia altisssima

						
							
							4

						
							
							ΠΑ

						
							
							ΑΔ

						
							
							AB,LB,T

						
							
							C

						
							
							ΜΕ

						
							
							ΜΘ٣

						
							
							ΜΕ٣

						
					

					
							
							Microberlina brazzavillens

						
							
							4

						
							
							ΑΝ

						
							
							ΑΔ

						
							
							T

						
							
							B

						
							
							-

						
							
							ΜΘ٢

						
							
							ΜΕ٣

						
					

					
							
							Morus mesozygia

						
							
							5

						
							
							ΜΑàΦ

						
							
							ΑΔ

						
							
							T,LB

						
							
							C

						
							
							-

						
							
							ΜΘ٣

						
							
							ΜΕ٣

						
					

					
							
							Nauclea diderrichii

						
							
							4

						
							
							ΠΑ

						
							
							ΣΑ

						
							
							FB,T

						
							
							C

						
							
							ΜΕ

						
							
							ΜΘ٣

						
							
							ΜΕ٣

						
					

					
							
							Ochroma lagopus

						
							
							1

						
							
							Φ

						
							
							ΣΑ

						
							
							AB,LB,PB,T

						
							
							A

						
							
							ΠΜ

						
							
							ΜΘ١

						
							
							ΜΕ١

						
					

					
							
							Parashorea plicata

						
							
							-

						
							
							ΟΑ

						
							
							ΣΑ

						
							
							AB,PB

						
							
							C

						
							
							ΜΙ

						
							
							ΜΘ٢

						
							
							ΜΕ٣

						
					

					
							
							Pterocarpus soyauxii

						
							
							3

						
							
							ΠΑ

						
							
							ΑΔ

						
							
							AB,LB

						
							
							D

						
							
							ΜΕ

						
							
							ΜΘ٣

						
							
							ΜΕ٣

						
					

					
							
							Shorea pauciflora

						
							
							3

						
							
							ΜΑ

						
							
							ΣΑ

						
							
							AB,LB,PB

						
							
							C

						
							
							ΜΙ

						
							
							ΜΘ٢

						
							
							ΜΕ٣

						
					

					
							
							Swietenia macrophylla

						
							
							3

						
							
							ΑΝ

						
							
							ΑΔ

						
							
							AB,PB,T

						
							
							C

						
							
							ΜΙ

						
							
							-

						
							
							-

						
					

					
							
							Tarrietia densiflora

						
							
							4

						
							
							ΟΑ

						
							
							ΑΔ

						
							
							-

						
							
							B

						
							
							ΜΙ

						
							
							-

						
							
							-

						
					

					
							
							Tectona grandis

						
							
							3

						
							
							ΠΑ

						
							
							ΑΔ

						
							
							AB,PB

						
							
							C

						
							
							ΜΕ

						
							
							ΜΘ٣

						
							
							ΜΕ٣

						
					

					
							
							Terminalia ivorensis

						
							
							4

						
							
							ΑΝ

						
							
							ΑΔ

						
							
							LB,T

						
							
							D

						
							
							ΜΙ

						
							
							-

						
							
							-

						
					

					
							
							Terminalia superba

						
							
							3

						
							
							ΟΑ

						
							
							ΜΔ

						
							
							AB,PB

						
							
							C

						
							
							ΜΙ

						
							
							ΜΘ٣

						
							
							ΜΕ٣

						
					

					
							
							Triplochiton scleroxylon

						
							
							2

						
							
							ΟΑ

						
							
							ΣΑ

						
							
							AB,LB,PB

						
							
							A

						
							
							ΜΙ

						
							
							ΜΘ١

						
							
							ΜΕ١

						
					

				
			

			*Για την κατάταξη των ξύλων σε κατηγορίες κατά ιδιότητα βλ. Κεφ. 2 (Για πυκνότητα , σε 6βάθμια κλίμακα: Πολύ ελαφρύ=1, ελαφρύ=2, μέτριο=3, βαρύ=4, πολύ βαρύ=5, εξαιρετικά βαρύ=6. Για φυσική αντοχή, σε 5βάθμια κλίμακα: ΠΑ= Πολύ ανθεκτικά, Α= Ανθεκτικά, ΜΑ= μέτρια ανθεκτικά, ΟΑ= όχι ανθεκτικά, ΚΑ= καθόλου ανθεκτικά. Για δυνατότητα εμποτισμού, σε 4βάθμια κλίμακα: Δ= Διαπερατά, ΜΔ= μετρίως διαπερατά, ΣΑ= σχετικά αδιαπέρατα και Α= αδιαπέρατα. Για αντίσταση σε προσβολή εντόμων: ΑΒ: Ambrosia Beetles, LB: Loghorn Beetles, WW: Wood-Wasps, JP: Jewel Beetles, PB: Powder-post Beetles, FB: Furniture Beetles (΄Εντομα επίπλων), T: Termites (τερμίτες).  Για μηχανική κατεργασία σε 5βάθμια κλίμακα: από πολύ μικρή αντίσταση (Α) μέχρι πολύ υψηλή αντίσταση (Ε). Για δυνατότητα κάμψης σε 5βάθμια κλίμακα: από πολύ καλή (ΠΚ) μέχρι πολύ μικρή (ΠΜ). Για μηχανική αντοχή,σε 3 κατηγορίες ή  σε 5βάθμια κλίμακα (HMSO, 1977 για κωνοφόρα; HMSO, 1972 για πλατύφυλλα: πολύ μικρή, μικρή, μέτρια, μεγάλη και πολύ μεγάλη ή σε 7βάθμια κλίμακα για τροπικά ξύλα: από S1 έως S7 (Bolza & Keating, 1972 ).

			Πίνακας ٨.٣ Κατάταξη των τροπικών ξύλων σε κατηγορίες ανά ιδιότητα (πυκνότητα, φυσική αντοχή, δυνατότητα εμποτισμού, αντίσταση σε προσβολή εντόμων, μηχανική κατεργασία, δυνατότητα κάμψης και μηχανική αντοχή σε στατική κάμψη) (HMSO, ١٩٧٢; Bolza & Keating, ١٩٧٢).
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							Πάσσαλοι

						
							
							Πατώματα

						
							
							Σαϊτες υφαντ.
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							Στρωτήρες
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							Acacia hockii
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							ΔΧ

						
							
							
							
							
							
							ΔΧ
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							ΔΧ

						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					

					
							
							Adina spp.
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							ΔΧ

						
							
							ΔΧ

						
							
							
							
							
							
							
							ΔΧ

						
							
							
							
							
							
							
							
							
							ΔΧ

						
							
							ΔΧ

						
							
							
							ΔΧ

						
							
							ΔΧ

						
							
							ΔΧ

						
							
							ΔΧ
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							ΔΧ

						
							
							
					

					
							
							Albizia glaberrina

						
							
							
							
							
							
							ΔΧ

						
							
							
							
							ΔΧ

						
							
							
							ΔΧ

						
							
							
							ΔΧ
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							ΔΧ
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							Allophylus spp.
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							ΔΧ
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							Anopyxis kleineana
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							ΔΧ
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							ΔΧ
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							Afzelia africana

						
							
							
							ΔΧ

						
							
							
							
							
							
							
							ΔΧ

						
							
							
							
							
							
							ΔΧ

						
							
							
							
							ΔΧ

						
							
							
							
							
							
							ΔΧ

						
							
							
							ΔΧ
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							Antiaris welwitschii

						
							
							ΔΧ

						
							
							ΔΧ
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							ΔΧ
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							Aucoumea klaineana

						
							
							
							ΔΧ

						
							
							
							
							ΔΧ

						
							
							
							
							
							
							ΔΧ

						
							
							
							ΔΧ

						
							
							
							
							
							
							ΔΧ

						
							
							
							
							ΒΧ

						
							
							ΔΧ

						
							
							ΔΧ

						
							
							ΔΧ

						
							
							ΔΧ

						
							
							
							ΔΧ

						
							
							
							
							
							
							
							
							ΔΧ

						
							
							ΔΧ

						
							
					

					
							
							Baphia kirchii

						
							
							ΔΧ

						
							
							
							
							
							ΔΧ

						
							
							ΔΧ

						
							
							
							ΔΧ

						
							
							
							
							
							ΔΧ

						
							
							
							
							
							
							ΔΧ
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							ΔΧ

						
							
							ΔΧ

						
							
							ΔΧ
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							Canarium schweinfurthii

						
							
							
							
							
							
							ΔΧ

						
							
							ΔΧ

						
							
							ΔΧ

						
							
							ΔΧ
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							ΔΧ

						
							
							
							
							
							
							ΔΧ

						
							
							
							ΔΧ

						
							
							ΔΧ
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							Chlorophora excelsa

						
							
							
							ΔΧ
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							Dalbergia latifolia
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							ΔΧ
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							ΔΧ

						
							
							
							ΔΧ

						
							
							
							
							
							
							
							
							ΔΧ
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							Entandrophragma utile
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			ΔΧ Όλες οι δυνατές χρήσεις του κάθε είδους. ΒΧ Βασικές χρήσεις του είδους. 

			Πίνακας ٨.٤ Χρήσεις τροπικών ξύλων με εμπορική σημασία (Webster, 1978).
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8. Xpnoeig Tov mapayépevov SHrov amd Tpomikd ddon
Zovoyn

Topoveiadetar évag apiBuos CHAMY TV 6AGOTOVIKMY 10OV THS TPOTIKIS {OVIS, TOL EXOVY EUTOPIKY CHUAGT0. Ge O1EOVES
erinedo, amé Groyn ovouasiag, Sop]s, 1610THTMY Kol YpIoEDY. Hzepw/)a(m avagépetar TAatbpvlia tpomikd Cbla, T omoia
E10Gy0VTal Ao G16pOopeg ypes Tov B. nuicaipiov yia (puzms;, HIYOVIKES KOl YHUIKES EMECEPYOCIES LUE TKOTO THY TAPAYYI]
7poidvTey Eblov vyniie mpootiBéusvis asiag. Tio ta pomixé avtd ChAe Tapove1GlovTal EyypmUES POTOYPAPIES GKTIVIKAY
1] EQATTOUEVIKOY GYEGIGTEMY Kal GIVOVTAL TIVOKES [E SOCIKES QVOIKES KOl JUYaVIKES 1010THTES TV DLWV Kabadg Ko Lie TIG
KUPIOTEPES YPIIOEIS KATE OAGOTOVIKO EIOOG.

IIpoumaitovpevi) yvoon

Bifjia: 1.Tsoumis,G. 1991. Science and Technology of Wood. 2. Kettunen, PO. 2006. Wood Structure and Properties.
3. Toovjs, " 1983. Aowsj, Iordtyres xan Auozon]az/ Ziov. 4. Kollmann, F. and Cote, W.A. 1968. Principles of Wood
Science and Technology, I: Solid Wood. 5. Titmuss F. H. 1971. Commercial Timbers of the Wor/d 6. USDA 1970. Wood
Handbook: Wood as an Engineering J\Im‘ennl, USDA Forest Service Agric. Handbook No. 22. 7. Findlay, W.PK. 1975.
Timber Properties and Uses. 8. Bolza, E. and Keating, D. 1972. African Timber —The Properties, Uses and Characteristics
of 700 Species. 9. Scheiber, Chi: 1965. Tropenhélzer: 10. Kukachka, B.FE 1969. Properties of Imported Tropical Woods.
Conference on Tropical Hardwoods. 11. Chudnoff, M. 1984. Tropical Timbers of the World.

Ae&i)oyio: tpomixé Cbla, oy, 1016TTES, yPIGEIS, OKTIVIKES/EQUTTOUEVIKES Gyed1aoels, tropical woods, structure, properties,
uses, radial/tangential figures.

TPOIIIKA ZYAA (6 Tap£vOec) Ta KOV ENTOPIKA OVONATA)

To £bAo TOALGV TPOTIKGOY SUGOMOVIKGOY E13GOV ETAPEPETAL GE LOPPY| KOPHOTELAYimY. GLVABMG [eYding SlapéTpon. Kat
Ge GAAEG dpeg MEPaAV TG TPOTKIG {DVNG. OTOS Yo mupadetypa ot ydpeg Tov B. nuceaipiov. 6mov katepydletot yio v
TAPAYOYY POINLOVIKOV TPOIGVTOV YNNG TpocTiBépevng a&iag (m.y. SlukocpmTikd EVAOQVAAG). Evag apibudg Evhopi-
ounyovidv oty Evpdmn kot oty EAAGSa ompiydnke yia modkd £t oy kotepyocio tpomikig Evisiog. IToAAG and Ta
TAATOQUALO TPOTIKG EVAC BEMPOVYVTAL OTL £XOVY EAKVGTIKEG GYESIAGEIS. TOAD KAAEG PUGIKEG KUt LNOVIKES 1810TNTEG KUODS
KU1 QUGIKY) 0VBEKTIKOTTU G Bloroyikovg Kat afloTikovg Tapdyovteg arioimong. Evag optBpog Tpomkdv Evrmv Exet Le-
G mokvoTnta (netagb 1000-1300 Kg/m?) kot Adyo Kot TG QLOIKNG avOeKTIKOTNTAS TOVG (OpIGLHEVA KOl GE BUAAGGTVOUG
ELAOPGYOVG 0pYAVIGLOVS) TPOTINAVTUL G EEMTEPIKES KATUOKEVES (TL.). Propmyavikd SGmeda, GTPOTIPES GLANPOSPOIOV.
60AAGG1ES KATUOKEVES). O [1eyGrog ap1Blog TPOTIKAV 0GOTOVIKAY E13OV TPOGYEPEL TOIKIAIL £180OV EVAOL e TowKiieg
GYEBIGCELS. YPOUATIGHOVG KUl S1000POTOM[EVES I10TNTES eTaED TOVG AGTE Vo TAPEYEL TOALES SUVATOTITEG EMIAOYIG Y10
cvykekpiuéveg ypnoels. To tekevtoio 60 xpévic Kup1dpynGay KaTd Kapovg 6Ty ayopd. Kupieg 6Ty emmhomnotic. Sidpopa
TpOmIKG EOLaL, OTOS Yia TopESety|ia TO padvt kot Ta poovoetdn) (m.y. Kosipo, Sipo. Sapele, Tiama, Niangon), 1) cppukavikij
kapudid (Mansonia). to Teak. to Iroko. x.d. H Piprioypagic eivor ThovG10 6TV TAPOLGINGT) TMV IB10THTOV Kot TV (pij-
GE®V TOALGV TpomkdV EVAwV amd Sidoopeg tpomikés ydpeg (Rendle, 1969: Kukachka. 1969: Bolza & Keating. 1970: Rao
& Purkayastha. 1972; Wagenfiihr & Scheiber. 1974: Chudnoff. 1984: Nair, 1998). 1 cuvéysta Sivovrat opiouéva Poctd
KOPOKTNPIGTIKG. 1510TNTEG KoL YPHGELS Y100 TPIAVTA ENTE TAATOQLALA Tpomkd EVA. Ta omoia efval To O YVOGTE 6TO die-
OVEG enmopio Svheiog.

1. Acacia hockii (Mulla)

Aopj : To VAo pmopet va givat dompo, kitpvo-kagé 1| kokkvard. Tpayid dop [ie GKOTeWE
emodveio. Mmopei v avomtoybei oe dGon g capdvag. oe Totdud, 68 KOGSeS, Ge Bpaxmésn
2100 m vyog.

1aypapicels. Avouain
Ao@oVG Ka1 G TAVO 0md

I516tnteg: To £bho eivan poiokd kot evkoko 6Ty katepyosio. Bydlet kukd rovotpdpioua. Evradig otig embécelg and
Kapmeg. oA avOeKTIKY GTOVG Teppiite. Ipijyopn eEaymyl} Kal HETATPOTI GmapaiTTN Yio TNV TPOANYN 0md TNV emibecn
amd pokntes. Kokhddelg 1810t teg korés. Koiég 1810treg mpockpovong. To dévipo mepiéyet 80% apafkiy pntivi. ypo-
HOTIGTES 0VGieg Kot éviupia. O eholog mepiéyet 18-20% taviv. To colgd EOAo eivat d10mepatod Kal TO eyKAPSI0 0vOEKTIKO
otov eumotiond. Kaiég 1316mteg kpovone.

Xprioewg: H oheia etval kotdinin yio motdUAT. oYUaTd. ETTAC. YEPOVAO. Y10, TNV KUTOGKELY) KOVIPOMAOKE Kol
Sokapidv kabdg emiong yproionoEitor Tord kat ot Eviovpyik (Bolza & Keating. 1972).

2. Adina spp. (Haldu)
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